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Eine Untersuchung uber die thermische Leitungsfahigkeit 
verschiedener Glaser, die im hieeigen Institut von Hm. P a a l -  
h o r n  .ansgefilhrt m d e ,  liess ee whschenswerth erscheinen, 
die speci6sche Warme der @laser kennen zu lernen, um eventuell 
einen Zusammenhang der genannten beiden Grossen aufzu- 
decken. Dies war die ersta Veranlassnng zu der im Folgenden 
mitgetheilten Untersuchung, die sich auf 18 verschiedene Gl&ser 
emtreckt; gleichzeitig sollte dieselbe Aufschluss dartiber geben, 
mit welcher Qenauigkeit sich die specifische Wkme eines 
Qlases berechnen lilsst, wenn seine chemische Znsammen- 
setzung gegeben iet. 

Eine syetematische Untersuchung verschiedener Glilser in 
Beang a d  ihre specifische Wgrme ist, soviel mir bekannt. 
bieher noch nicht ausgefiihrt. Die von R e g n a u l t  und Dulong 
und P e t i t  untersuchten vier Gliiser I) zeigen in ihren specifischen 
Wiirmen nur geringe Unterschiede (4 Proc.). Dagegen ist die 
specifische Wilrme einer grijsseren Anzahl von Mingralien 
untersucht und zwar von F. E. Neumann?,  Regnau l tg ,  
Kopp4), Oebergs) und Sella.6) Bus diesen Untersuchungen 
geht hervor, dass sich die specifische Wiirme eines Minerals 
aus der chbmischen Zusammensetznng berechnen Usst; aller- 
dings kommen Unterschiede zwischen Beobachtung und Be- 
rechnung von 8 Proc. vor. 
, - _  - -  

1) Landolt-Bornstein,  Phyeik.-chem. Tabellen p. 70 c. 1883. 
8) F. E. Neninann, Pogg. Ann. 28. p. 1. 1831. 
8) Rsgnanlt ,  Pogg. Ann. 68. p. 60. 243. 1841. 
4) Kopp,  Lieb. Ann. 8. Suppl. p. 1. 289. 1864. 
6) Oeberg,  Stockholmer Academ. Nr. 8. p. 43. 1886; Beibl. 12. 

6). S e l l s ,  WacMchten p. 811. 1881. 
p. 521. 1888. 
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402 A. Wielmann.  

Hr. Dr. Scho t t  stellte aus den Bestanden des hiesigen 
glastechnischen Laboratoriums mit bekannter Bereitwilligkeit die 
zu untersuchenden Glaser nebst Angabe ihrer chemischen Zu- 
sammensetzung zur Verftigung und gewlhrte durch vielfache 
Winke sowohl bei der Auswahl der G lhe r  als auch bei der 
spateren Ausfuhrung der Versuche eine werthvolle Untersttitzung. 

8 1. Xethode. 

Die angewandte Methode war die Regnanlt’sche. Die 
Glaser wurden in kleinen Stucken in ein Kdrbchen von Messing- 
draht gelegt und dieses wurde in einem Heizapparate an einem 
Seidenfaden so befestigt, dass das Gefhs des die Temperatur 
angebenden Thermometers sich in der Yitte des Karbchens 
befand. Der Heizapparat bestsnd aus drei coaxialen Cylindern ; 
durch die beiden Zwischenraume dieser Cylinder stromte der 
Wasserdampf eines Kochapparates, wahrend in dem inneren 
Cylinder sich das Korbchen mit dem Thermometer befand. 
Der zuletet genannte Cylinder w a r  unten durch eine auf- 
geschliffene Metallplatte verschliessbar und trug oben eine 
ebenfalls aufgeschliffene Metallplatte, in der sich ein gut 
schliessender Kork befand, der das Thermometer und den 
Seidenfaden hindurchliess. 

Nachdem die Temperatur des Thermometem hinreichend 
lange constant geworden war (es nahm dies etwa 2l/, Stunden 
in Anspruch), wurde das Kbrbchen mit den Glassttlcken in ein 
unter den Heizappnrat geschobenes Calorimeter herabgelassen, 
unmittelbar nechdem durch einen Gehulfen die untere Ver- 
schlussplatte des Cylinders zur Seite geschoben war. 

Das cylinderformigeCalorimeter von 10 cm Hohe und 9 cm 
Durchmesser bestand aus Messing ; die benntzte Wassermenge 
war rund 500 g. Das Calorimeter stand zum Schutze gegen 
aussere Eiufluese auf drei Korkstuckchen in einem zweiten 
Cylinder von 10,8 cm Durchmesser. 

Das im Calorimeter verwandte Thermometer war  in 0,lo 
getheilt; lo hatte eine Lange von 0,8 cm, sodass man mit 
Htllfe einer Lupe noch O,0lo ablesen konnte; es wurde mit 
einem Normalthermometer Nr. 233, dessen Angaben auf das 
Gasthermometer reducirt waren, verglichen. 

Das im Heizapparate gebrauchte Thermometer war gleich- 
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fane in - 0 , l O  getheilt; da die abzulesenden Temperaturen in 
der Nhhe von looo lagen, wurde die Correction durch directe 
Beobachtung in Wasserditmpfen ermittelt. 

I n  dem Calorimeter befand sich ausser dem Thermometer 
noch ein Rtthrer, der vor dem Eintauchen des Korbchens 
gebraucht wurde, urn den Gang der Temperatur festzustellen 
und diesen zur spateren Ermittelung des Einflusses der Um- 
gebung zu benutzen. Nach dem Eintauchen des Kiirbchens 
wurde mit diesem selbst, durch den Seidenfaden gehalten, das 
Rlihren bis zum Schlusse des Versuches fortgesetzt. 

8 2. Bereohnung der Versuohe. 
Die Berechnung eines Versuches wurde nach der Formel 

( p  c + B) {T- (t2 + 
ausgeftihrt. Es  bedeutet: 

t,)] = (P + A )  ( ta  + At,  - t l )  

p das Gewicht des untersuchten Glrtses in Gramm; 
c die gesuchte specifische Warme des Glases; 
P das Gewicht des Wassers in Gramm; 
A den Wasserwerth des Calorimeters, Rtthrers und Thermo- 

B den Wasserwerth des Messingkorbchens ; 
T die Temperatur der Substanz vor dem Eintauchen; 
4 die Anfangstemperatur des Calorimeters; 
t, die Endtemperatur des Calorimeters; 
A t ,  die Correction an ta, die den Einfluss der Umgebung 

berttcksichtigt. 
Zur Bestimmung des Wasserwerthes A wurde die specifische 

Warme des Messings gleich 0,093 gesetzt. Das Calorimeter, 
welches nshe bis an den Rand geftillt wurde, wog 142,70 g, 
der Wasserwerth ist 13,27. Der Wasserwerth des Rtihrers und 
Thermometers, letzterer aus den Dimensionen abgeleitet , ist 
1,86; daher A = 15,13. 

Es wurden zwei Korbchen aus Messing benutzt; ihr Wasser- 
werth ist 2,864 resp. 2,184; vgl. 0 3. 

Um die Berechnung der Correction d ta zu zeigen, moge 
eine vollstiindige Beobachtungsreihe mitgetheilt werden. Die 
Anfangstemperatur wurde meistens so gewilhlt, dass keine oder 
nur eine geringe Aenderung mit wachsender Zeit eintrat; es 
wurde dies dadurch erreicht, dass man das Calorimeter libngere 

meters ; 

. 

26* 



404 A. Winkelmann. 

Zeit vor dem Versuche an den fur dasaelbe bestimmten Ort 
brachte und dann unmittelbar vor dem Versuche das Ge- 
wicht des Wassers bestimmte. Die Ablesungen der Calorimeter- 
temperaturen geschahen von 20 zu 20 Secunden. 

Gias S. 201. 
Temperatur Secunden Intervalle 

14,645 0 0 
14,655 60 3 

14,660 180 9 

15,08 220 11 
17,92 240 12 

14,655 120 6 

- 200 10 Mom. d. Eint.: @,,- 14,662. 

18,06 260 13 
18,065 280 14 
18,065 300 15 6',, .=  18,065. 
18,056 320 16 
18,05 340 17 
18,04 360 18 
18,OS 380 19 
18,03 400 20 
18,02 420 21 

Die Bestimmung der Correction A t ,  wurde nach der 
Forinel von P faund le r l )  

ausgefiihrt. Hier bedeutet: 

dem Eintauchen; in dem obigen Beispiel ist 
u die Temperaturanderung pro Intervadl von 20 Sec. uor 

- - 0,0017 ; 0,015 
9 

v = - - -  

v' die Temperaturbderung pro Intervall nuch dem Eintauchen, 
nachdem diese Aenderung constant geworden ist; in dem obigen 
Beispiel trifft dies vom 15. Interval1 an zu; es ist 

= 0,0075 , 0,045 
2, = _._ 

ti 

t die mittlere Temperatur vor dem Eintauchen, t = 14,65 ; 
t' die mittlere Temperatur nach dem Eintauchen, nach- 

0, die Temperatnr im Moment des Eintauchens, 0,,= 14,662; 

1) Pfaundler ,  Pogg. Ann. 129. p. 117. 1866. 

dem v' constant geworden, t' = 18,04; 
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0, die Endtemperatur nach dem Ausgleich, 0, = 18,066; 
n die Zahl der Intervalle von 0, bis O,, n = 5. 
Mit diesen Werthen wird A t, = 0,0245 , ferner (t,  + A t., 

Bei dem so schnell verlrtufenden Versuche lasst sich mit 
geniigender Genauigkeit die Berechnung der Correction etwas 
kiirzer in folgender Weise gestalten. Es  werden v und v‘ be- 
rechnet; die Anfangstemperatur ist 14,662, die Endtemperatur 
18,065 wie oben. Fur  das Intervall 10-11 b e t r i t  die Cor- 
rection nahezu v, weil die Temperatur 15,08 nur wenig von 
14,66 abweicht. Unter der gleichen Voraussetzung betrlgt die 
Correction fir das Intervall 11-12 +(v’ + v); fir jedes Inter- 
Val1 12-15 betriigt die Correction v’, weil .die Temperatur 
sich nur wenig Indert. Man hat daher 

- t l )  = (0, + At4  - 0,) = 3,427. 

Intervall 10-11, Correction = u = - 0,0017 
7 1  11-12, ,, = +(v’ + V) = + 0,0029 

A t ,  = + 0,0237 
,, 12-16, ,, = 3v’ -~ = + 0,0225 

in naher Uebereinstimmung mit dem frtiher bestimmten Werth 

Ferner war in dem oben angegebenen Versuche: T = 99,24; 
A t ,  = 0,0245. 

P = 534,23; A = 15,13; B = 2,864; p = 107,21; t, + A t ,  
= 18,089; 4 = 14,662. 

Diese Werthe liefern c = O,ld97. 
&I moge bemerkt werdan, dass die Correction A t ,  im 

Mittel 0,023 betrug, und da die Temperatursteigerung, die das 
Calorimeter erfuhr, grosser als 30 war, ist A t, geringer ah 
1 Proc. dieses Werthes. 

8 3. Beobachtungen. 

Im Folgenden sind die Beobachtungeri nach der Grosse 
der specifischen Warme geordmet. In der zweiten Vertical- 
reihe ist neben der fortlaufenden Nummer die Fabriknummer 
des betreffenden Qlases angegeben. Die Bedeutung der au 
der Spitze der Reihen stehenden Buchstaben ist die gleiche 
wie in 6 2. 
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T 

99,34 
99,47 
99,42 
99,50 
99,05 
99,Ol 
99,42 
99,40 
99,46 
99,50 
99,45 
99,77 
99,90 
99,66 
99,60 
99,50 
99,50 
99,71 
99,40 
99,24 
99,20 
98,98 
99,58 
99,55 
99,41 
99,78 
99,74 
99,61 
99,64 
99,58 
99,39 
98,97 
99,Ol 
99,15 
99,lO 
99,19 
99,27 
99,59 
99,70 
99,43 
99,42 
99,30 
99,50 
99,51 
99,50 
99.50 
99,37 

A. Winkelnrann. 

ta  -I- At ,  
~ _ _  

19,83 
1748 
18,87 
17,80 
17,35 
19,50 
17,98 
18,71 
17,69 
17,51 
18,29 
18,39 
18,09 
18,65 
18,77 
19 13 
17,41 
1801 
18,78 
18,09 
18,29 
17,32 
18,81 
18,06 
17,52 
19,56 
17,31 
18,lO 
17,53 
19,40 
17,58 
18,82 
17,48 
19,40 
18,62 
17,21 
18,OO 
19,03 
19,38 
17,87 
17,97 
18,07 
17,42 
18,68 
18,34 
18,19 
18,38 

T a b e l l e  I. 
A = 15,13. 

3;551 

Fortl. Fabrik 
Nr. Nr. 
- - 

528,30 2,864 135,64 0,1461 
529,03 2,184 163,08 0,1398 )0,139R 
522,22 2,184 165,42 0,1399 
512,05 2,184 155,12 0,1357 

521,78 2,184 156,45 0,1361 

] ' 

512,51 2,184 157,57 0,1358 

{ 
{ 

5 { 

g [  

10 { 

1 7 

{ 

I 
l1 I 

I 
l2 \ 

s. 205 
172r11 

164m 

16nI 

165m 

1419 

s. 201 

290 

665 

121r11 

- 
2 + A f' 
- tl - 

3,556 
3,590 
3,772 
3,430 
3,550 
3,609 
3,231 
2,827 
3,770 
3,431 
3,376 
3,295 
3,475 
4,018 
3,759 
3,977 

3,745 

3,316 
3,657 

3,427 
3,652 
3,541 
3,460 
3,767 
3,475 
3,850 
3,942 
3,632 
3,355 
3,096 
3,130 
3,595 
3,572 
3,575 
3,443 
3,390 
3,391 
3,695 
3,787 

3.640 
3,595 

529,03 
530,07 

2,864 139,52 0,1463 
2,184 138,72 0,1468 10,1464 

15 { 
l6 { 
17 { 

I 1 I 1 

1442 

s. 120 

33 

S. 163 

3.634 ' 533,43 
3,250 1521,23 
3,396 I 469,64 

2,184 176,28 0,1254 ]4125, 
2,864 148,46 0,1260 
2.864 214.30 0.08130 I 
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Die Differenz der Einzelwerthe erreicht bei keinem Glase 
1 Proc.; daa Glas Nr. 6 zeigt die Maximaldifferenz von 0,93 
Proc. Jene Gliiser,. Air welche drei Beobachtungen angestellt 
sind, wurden zuerst untersucht; spilter begniigte man sich 
mit zwei Beobachtungen als ausreichend. 

Die Frage, ob die Versuche constante Fehlerquellen ent- 
halten, hat sich besonders auf drei Punkte zn erstrecken: 
1. Besitzt die Substanz im Moment des Eintauchens jene Tem- 
peratur, die sie im Heizapparate hatte? 2. Welchen Einfluss 
hat ein Fehler in dem Wasserwerthe A auf das Resultat? 
3. Wie wirken constante Fehler in den Temperaturangaben? 

ad 1. Da das Korbchen mit der Substanz unmittelbar 
naeh dem O e h e n  des-Schiebers in sehr knrzer Zeit (einem 
Bruchtheil einer Secunde) in das Wasser des Calorimeters, 
welches eine vorher genau fixirte Stellung hatte , eingetaucht 
wurde, ist die Wbrmeabgabe an die Lussere Luft nur gering. 
R e g n a u l t  l) hat gezeigt, wie man derselben Rechnung tragen 
kann, indem man die ErwLrmung des Calorimeters durch eine 
Substanz ohne KBrbchen und dann dnrch die gleiche Substanz 
mit dem KBrbchen beobachtet. Ich habe drei Versuche mit 
einem Korbchen alleiu (a. h. ohne Glas, im iibrigen aber in 
der gleichen Weise wie bei den sonstigen Versuchen) aus- 
gefihrt und f ir  den Wasserwerth des Korbchens, das aus 
Messingdraht bestand, 2,184 gefunden. Da das Korbchen 
24,23 g wiegt, so wiirde sich mit der specifischen Wlrme 
0,093 des Messings, EUr den Wasserwerth 2,251 berechnen. 
Der beobachtete Werth 2,184, der dem abkiihlenden Einflusse 
des Weges vom Heizgefhs zum Calorimeter Rechnung trw, 
m d e  den Berechnnngen zu Grunde gelegt. Berechnet man 
am diesem Werthe die (scheinbare) specifische WLrme des 
Masings, so findet man 0,09015. Mit diesem Werthe wird der 
Wasserwerth des zweiten Korbchens von 31,76 g gleich 2,864, 
der der Berechnnng zu Grunde gelegt ist. EE wurde ferner 
znr Controlle die specifische WLrme des Messings untersucht. 
Zu dem Zwecke wurden 335477 g Messing in das KBrbchen, 
dessen Wasserwerth 2,864 ist, gebracht und in der gewohn- 
lichen Weise untersucht. Die Resultate der beiden Be- 
obachtungen sind folgende : -- 

1) Begnault, Pow. Ann. 122. p. 272. 1884. 
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Dass die beiden Werthe von c fast 

Um den Einfluss eines Fehlers in 
auf Zufall. 

identiech sind, beruht 

dem Wasserwerthe B 
auf das Endresultat zu zeigen, wurde in dem Beispiel des 8 2 
der Wasserwerth von B am 1 Proc. grasser angenommen. 
Man erhalt dann filr die specifische Waime 0,1894, statt des 
frtlheren Werthes 0,1897, also eine Differenz yon 0,16 Proc. 

ad 2. Der Wasserwerth A des Calorimeters, Riihrers und 
Thermometers l i s t  sich experimentell nur . schwa bestimmen. 
Das Calorimeter, welches nahe bis znm Bande gefdllt war, 
reprasentirt nach dem Einbringen der Substanz einen etwaa 
grosseren Waeserwerth als vorher. Beim Thermometer ist 
wegen der schlechten Whrmeleitung des Glases eine Un- 
sicherheit tlber das Glaegewicht vorhanden, welches in Rech- 
nung zu ziehen ist; dieser Einfluss ist um so grormr, j e  dicker 
der Stiel des Thermometers ist. Es  hat aher bei dem be- 
nutzten grossen Wasoergewicht selbst ein grasserer Fehler von 
A nur einen kleinen Einflnss auf c ;  wtlrde man in A einen 
Fehler von 3 Proc. voraussetzen, so wurde sich in dem frtiher 
gegebenen Beispiel c blos um 0,lO Proc. andern. 

ad 3. Bei der Temperaturdifferenz { T- (t, + d 4) I ist 
ein kleiner Fehler in den Hunderteln ohne Belang. Bei der 
Temperaturdifferenz ( 6  + At,  - 4 )  ist dagegen ein Fehler 
von grosserer Bedeutung; da aber beide Temperaturen t i  und 
t2 an dem gleichen Thermometer ahgeleeen werden, ist ein 
conctunter Fehler , der O,0lo uberschreitet , unwahrscheinlich; 
dieser hatte auf c einen Einfluss von 0,33 Proc. 

Famt man das Gesagte zusammen, so ergibt sich, dam 
die comtantm Fehler im unmstigsten Falle zusammen die 
Hohe yon 0,6 Proc. erreichen. 



Q 4. Bereohnnng der speofflrchen Wlirmen (LUI der ohemisohen 

Nach dem W 6 8 tyn '  schen Gesetz l) ist 
zu-enrst.UIlg. 

n, .a1 .c, + n,. %.en + n,. a,.  c, + . . . 
n, .a, +n, .as  +n, . a ,  + ... C =  _ _  - 

Hier bezeichnet 
C die gesnchte specifische Wilrme der Verbindung ; 
cl, c, . . . die specifischen Wllrmen der Elemente ; 
%, aa . . . die Atomgewichte der Elemente, 
5 ,  n, , . . die Zahl der einzelnen Atome, die in der Ver- 

bindnng enthalten sind. 
Kopp') hat nach der gleichen Formel eine grosse An- 

Aahl von starren Verbindungen herechnet und dahei f ? r  alle 
Elemente das Product c . Q (die Atomwarme) gleich 6,4 gesetzt 
mit Ausnahme folgender Elemente: 

f i r  S nnd P wurde c .  a gesetzt 6,4 
1,  31 7, 9 ,  7, 5,o 
91 0 7 7  9 ,  1 ,  490 
7, si > t  91  1 ,  3 8  
19 B 91 11 9 ,  297 
9 ,  a ? l  11 9 1  293 
9 9  c 11 9 ,  1 ,  1,u 

Nach den Kopp'schen Atomwilrmen erhAlt man fur die 
specifischen Wilrmen der einzelnen Bestandtheile, die in den 
untersuchten Glasern vorkommen, folgende Werthe: 

' Specifische Warme *) 
Zn. 0 ' 0,128 
B,O, 0,249 
Alto, 0,241 
sio, 0,197 
&05 0,125 
PbO 0,0466 
MgO 0,260 

Specifische Warme 
BaO 0,0680 
Mn,O, 0,1574 
Na,O 0,2709 
K,O 0,1787 
Li,o 0,5600 
CaO 0,1860 
P,O, 0,2169 

1) W6etyn, Pogg. Ann. 76. p. 129. 1849. 
2) Kopp,  Lieb. Ann. Suppl. 8. p. 329 (1864 u. 1865). 
8) Die Werthe der ersten Verticalreihe eind von 5 o p p  berechnet; 

die Werthe der sweiten Verticalreihe von BaO bin P,O,, die von K o p p  
nicht rrngegsben .eind, wurden von mir berechnet. 
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%iihrt man nit  diesen Werthen die Berechnnng nach der 
Formel 

C=- ~ 1 . h  + ~ 9 . h  + ~ s * k s  + * - .  

P1 + P, + Ps + 
durch, wo k l ,  k, . . . die specifischen Warmen der Bestandtheile, 
p l ,  p3 . .  . die Gewichtsmengen dieser Bestandtheile in dem be- 
treff'enden Glase bedeuten, so erhalt man in der Tabelle 111 
die Werthe, die unter ,,berechnet Kopp" stehen. Die Tabelle 
I1 gibt die chemische] Zusammensetzung der Glaser in iiber- 
sichtlicher Darstellung an. 

* * 

_____ ~- 

0,231 8 0,2652 1 - 14,4 I 

0,2044 0,2122 1 - 3,s ' 
0,2038 0,2139 - 5,O I 
0,1958 0,2020 - 3,2 1 

0,2182 0,2406 - 10,3 1 
0,2086 0,2180 1 - 4,5 

0,1988 0,2038 - 2,5 

0,1907 0,1935 - 1,5 1 

Nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 

~- 

0,2488 
0,2262 
0,2092 
0,2040 
0,2063 

0,1964 
0,1985 

0,1888 
0,1901 
0,1887 
0,1664 
0,1617 
0,1589 
0,1464 

0,1359 
0,1257 
0,08174 

0,1398 

1eob.-ber. 
in Proc. 

- 7,3 
- 3,7 

+ 0,2 

+ 0,2 

+ l,o 

- 0,3 

- 1,7 

- 0,3 

- 2,4 
- 0,3 
- 4,O 
- 1,4 + 0,s + 1,s + 0,7 
- 2,l 
- 1,2 
- 0,3 

0,2169 - 14,l 1 0,1947 
0,1898 - 0,6 1 0,1893 
0,1776 

- l l ,o  0,1576 
0,1704 
0,1766 
0,1603 

0,1432 - 5,3 1 :  0,1388 
0,1272 - 1,2 0,1272 
0,07969 I- 2,5 1 1  0,08201 

0,1442 - 3,2 0,1389 

Die Differenzen zwischen den beobachteten und den nach 
Kopp  berechneten Werthen sind theilweise bedeutend und 
steigen bis zu 14,4 Proc. Es war dieses Resultat nach den 
Vergleichungen , die Kopp  selbst zwischen den beobachteten 
und berechneten specifischen Warmen zahlreicher Verbin- 
dungen angestellt, zu erwarten; so ist, urn nur ein Beispiel an- 
zufiihren, die von K o p p  berechnete specifische Wtirme von 
PbO gleich 0,0466 , wilhrend er selbst einen urn 18 Proc. 
und R e g n a u l t  einen urn 10 Proc. grosseren Werth be- 
obachtet h a t  
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Ftihrt man, soweit dies mijglich ist, statt der berechneten 
specifischen W armen der Verbindungen, die das Glas zusammen- 
xetzen, die beobachteten ein, so erhalt man eine vie1 weiter- 
gehende Uebereinstimmung. Da die Beobachtungen von Reg-  
n a u l t  fast in demselben Temperaturintervall (etwa 1 5 O  bis 
99O) ausgefiihrt sind, wie die oben mitgetheilten Untersuchungen 
der QlBser, so sind ausschliesslich die Regnault’schen Be- 
obachtungen zu Qrunde gelegt; namlich: 

Verbindung Specihche Wllrrne Ternperaturintervall 
ZnO 0,1248 17-98 
B,O, 0,2374 16-98 
Alp08 0,2074l) 8-98 

0.1276 13-97 
0,05118 22-98 
0,2439 24-100 

SiO, 0,1913 19-99 

MI30 
22 

Von den ubrigeu Bestandtheilen der Glaser liegen, so 
weit mir bekannt, keine Beobachtungen vor. Fur die Berech- 
nung der specifischen Warmen dieser Bestandtheile, die sammt- 
lioh 0 enthalten , ist es von besonderer Wichtigkeit , welcher 
Werth far die Atomwarme des 0 in starren Verbindungen ein- 
gefihrt wird. Wt i l lner  a) hat diese Atomwarme aus den Be- 
obachtungen Regnau l t ’ s  herechnet und findet im Mittel 4,2. 
Dieser Werth ist deshalb zur Berechnung benutz t. 

1. BaO. Atomgewicht Ba = 136,8. Zur Berechnung 
ging man von der specifischen Warme von BaCl, aus, die 
von R e g n a u l t  in dem Interval1 14O bis 98O zu 0,08957 be- 
stimmt wurde ; hiermit wird die Molecularwarme von BaCI, 
gleich 18,6. Die Atomwlirme des C1 in starren Verbindungen 
ist nach Wti l lner ’s  Berechnung 7 6,26; damit wird die Atom- 
warme von Ba gleich 6,08. Da die Atomwarme des 0, wie 
e r w h t ,  gleich 4 2  zu setzen ist, erhalt man f ~ r  die Molecular- 
wilrme von BaO 10,28 und die specifische Warme von BaO 
0,06788. 

2. M%O,. Atomgewicht Mn = 54,8. Nach R e g n a n l t  
ist die specifische Warme von Mn (welches etwas Si enthielt) 

1) Diese Zahl ist daw Mittel der Werthe 0,1976 fiir Corund und 
0,2175 fUr Sapphir. 

2) Wtillner, Ep.-Physik. 3. p. 590. 1885. 
S) Wiillner, 1. c. p. 590 

__ - . 

Der obige Werth kt dse Mittel von 6,40 
und 6,lS. 
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0,1217 zwischen 14O und 970. Die Atomwarme von Mn wird 
hiermit 6,67; die Molecularwilrme von Mn,O, wird 25,94, die 
specifische Wlirme 0,1646. 

Ferner ist von Regnau l t  die specifische Warme von MnO 
gleich 0,1570 zwischen 1 3 O  und 98O bestimmt. Die Molecular- 
wiirme von MnO wird 11,ll. die Molecularwilrme von Mn,O, 
wird 26,42, die specifische Wilrme 0,1676. Das Mittel der 
beiden Werthe ist 0,1661. 

3. N%O. Atomgewicht Na = 23. Die specifische W k m e  
von Na, die nur zwischen - 28O und + 6O bestimmf, wurde, 
iet mit den ilbrigen Werthen nicht vergleichbar und wurde 
deehalb bei der Berechnung von Nt$O nicht bertkksichtigt. 
Nach R e g n a u l t  ist die specifische WBrme von NsCl 0,2140 
zwischen 15O und 98O. Die Molecularwiirme von NaCl wird 
1230, die Atomwarme von Na 6,24. Die Molecularwarme von 
Na,O wird 16,68, die specifische Wilrme 0,2690. 

Ferner ist nach Re ,gnaul t  die specifische Warme von 
NaJ 0,08684 zwischen ltio und 99O. Die Molecularwarme von 
N a J  wird 12,9H. Die AtomwiLrme von J ist 6,84; daher die 
Atomwarme von Na gleich 6,14. Die Molecularwarme van 
Na,O ist deshalb 16,48 und die specifische Warme 0.2658. 
Das Mittel der beiden Werthe ist 0,2674. 

4. K,O. Atomgewicht K = 39. Die specifische Wlirme 
von I( ie t  nur zwischen - 7H0 nnd Oo bestimmt und wmde 
deshalb nicht beriicksichtigt. bus  der specifischen Wllrme 
von Chlorkalium 0,1729 zwischen 14O und 99O nach R e g n a u l t  
ergibt sich die Molecularwarme gleich 74,4: hieraus in der 
gleichen Weise wie bei N%0 fur die specifische W W e  von 
&O 0,1864. 

Ferner ist die specifische Warme von K J  0,08191 zwischen 
20° und 99O nach Regnau l t ;  hieraus die Molecularwarme von 
K J  gleich 13,47, und die specifische Warme von K,O 0,1857. 
Das Mittel der beiden ist 0,1860. 

5.  Li,O. Atomgewicht Li = 7 , O .  Die specifische Warme 
von Li ist nach R e g n a u l t  0,9408 zwischen 27O und 99"; hier- 
mit wird die specifische Wkrme von L40 0,5793. 

Ferner ist die specifieche Warme von LiCl 0,2821 zwischen 
1 3 O  und 97O; damit wird die specifische Warme von Li,O 
0,5207. Der Yittelwerth ist 0,6497. Der Unterechied der 
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beiden Werthe, BUS dem das Mittel berechnet wurde, ist gross; 
fiir die spatere Berechnung der Glaser ist dies indessen nicht 
von grossem Einfluss, weil nur ein Glrts Li enthalt und zwar 
in kleiner Menge. 

6. CsO. Atomgewicht Ca = 39,9. Die specifische Warme 
von Ca ist 0,1804 zwischen Oo und looo nach Bunsen:  hier- 
mit wird die specifische Warme von CaO 0,2039. 

Ferner ist die specifischewarme von CaC1, 0,1642 zwischen 
23O nnd 99O nach R e g n a u l t  ; hiermit wird die specifische Wilrme 
von CaO 0,1767. Das Mittel ist 0,1903.l) 

7.  PaOs. Atomgewicht von P = 31. Die specifische 
Warme von P ist unsicher und deshalb nicht berticksichtigt. 
Die specifische Warme von Pb,P,O, ist nach R e g n a u l t  
0,08208 zwischen 1 1 und 98", die Molecularwarme ist des- 
halb 48,16. Aus der specifiscben Warme von PbO folgt die 
Molecularwarme von PbO = 11,38. Deshalb ist die Molecular- 
wiirme von P,O, = 48,16 - 2.11,38 = 25,40; damit wird die 
specifische Warme von P,O, = 0,1789. 

Ferner ergibt sich ans der specifischen Warme von Na, 
P,O,, die nach Regnau l t  0,2283 zwischen 17') und 98" ist, 
die Molecularwlirme 60,73. Da die Molecularwarme von Na, 0 
(vgl. oben) = 0,2674.62 ist, so wird die specifische Warme 
von P,O, = 0,1941. In iihnlicher Weise liefert die specifische 
Warme von K4P20,, die nach Regnau l t  0,1910 zwischen 
17O und 98O ist, die Molecularwarme 63,03 und die specifische 
Warme von P,Os 0,1975. Das Mittel der drei Werthe ist 
0,1902. 

Oe berg  hat aus seinen Mineraluntersuchungen die spe- 
cifische Warme folgender Verbindungen, die oben behandelt 
sind, berechnet. 

Specifische Wiirme, berechnet VOD 

Na,O 0,228; 0,242; 0,234 0,2674 
K,O 0,146; 0,142 0,1860 
Li,o 0,460 0,5497 

Oeberg Winkelmann 

cao 0,164 0,1903 
- .. . - - - 

1) F. E. Neumann (Pogg. Ann. 23. p. 33. 1831) hat die specifi- 
sche WBirme ron CaO zu 0,196 berechnet, wiihrend, wie Nenmann mit- 
theilt, Lavosier und Laplace  0,217 (die Angabe 0,271 ist, wie am 
dem Zusammenhang hervorgeht, ein Druckfehler) beobachtet hsben. 
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Wie man sieht, sind siLmmtliche Werthe Oeberg's Ueiner, 
ale die ron mir berechneten; ich habe aber geglaubt, diese 
Resultate fur die Bestimmung der specifischen Whrme nicht 
berucksichtigen zu eollen und stelle im Folgenden zunachat 
d l e  Werthe zumammen, die der Berechnnng zn Qrunde gelegt 
sind. 

Specifische Wkme 
ZnO 0,1246 
B&, , 0,2874 
AZO, 0,2074 
SiO, 0,1915 
AqO, 0,1276 
PbO 0,05118 
MgO 0,2459 

Bpecifische Wtirme 
BaO 0,06728 
Mn,O, 0,1661 
NaO 0,2674 
K,O 0,1860 
Li,o 0,5497 

P,O, 0,1902 
cao 0,1903 

Mit diesen Worthen erhiilt man die in Tabelle I11 unter 
Spalte ,,berechnet Winkelmann" mitgetheilten Werthe; die 
Differensen gegentiber den beobachteten Werthen, auflgedrlickt 
in Procenten, stehen in der folgenden Spalte. 

Es kommen dreimal (Nr. 1, 2, 11) Differenzen vor. die 
3 Proc. tibenchreiten. Die grosste Differenz von 7,3 Proc. in 
Nr. 1 ist, m e  Hr. Dr. Scho t t  mitzutheilen die Gate hatte, 
theilweise durch die nicht ganz zuverlilesig anzugebende Zu- 
sammenaetzung dielea Qlaaes bedingt. Der angegebene Qehalt 
von 5,8 Li,O ist thatsiichlich nicht vorhanden, m i l  das be- 
nutrte Li,O nicht trocken war. Da aber Li,O eine grosse 
specihche W m e  hat, so wtirde der berechnete Werth der 
specifischen Wiirme dieses Qlases bei einem kleineren Qehalt 
on Li,O sich kleiner heransstellen, a l s  der in der Tabelle an- 
gegebene. Dagegen eind die Differenzen in Nr. 2 und 11 von 
3,7 resp. 4,O Proc. dnrch eine etwaige Ungenrrnigkeit in der 
Znsarnmensetznng nicht zn erklken. Stellt man die Differenzen, 
die mehr da 2 Proc. betragen, zueammen, so hat mm die 
Nr. 1, 2, 9, 11 und 16 mit den Differenzen 7,8; 3,7; 2,4; 4,O; 
2 , l  Proc. Von diesen QlBeern haben die Nr. 1 ,  3, 11 und 16 
einen hohen Borsiiuregehalt und hierdurch wird man ant 'die 
Vermuthung geflihrt, dam die specifische WBrme der Borsanre 
vielleicht zu gross in die Rechnung eingefihrt ist. 

Diese Vermuthung erhalt eine Stlitze dnrch die Beobach- 
tungen, die sich auf Verbindungen der BorsBure beziehen. 
Nach Regnaul t  ist die specifische Warme von PbB,O, gleich 
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O,S9046. Ans der MoIecularwilrme von PbB,O, erhiilt man 
durch Abzug der Yolecularwilrme von PbO die Moleculmarme 
von B,O, gleich 15,038; damit wird die specifische Wilrme von 
B,O, 0,2168. - Ferner erhAlt man aus der von R e g n a u l t  
besthmten specifischen Wiirme von PbB,O, 0,1141 in ahn- 
licher Weise die specifische Warme yon B,O, 0,2153. - Dime 
so ermittelten Werthe der specifischen Warme der Borsllure 
etimmen untereinander nahe iiberein , zeigen aber gegenllber 
item direct von R e g n a u l t  ermittelten Werth 0,2374 einen 
Unterschied von 10 Proc. Um zu untersuchen, ob der letztere 
Werth richtig ist, wurde die specifische Warme der Borsaure 
bestimmt. 

5. Untereuohung der Boreiiae. 

Da die Borsiiure in Wasser loslich ist, mueste die Unter- 
suchung in einer anderen Fltissigkeit durchgeftihrt werden; 88 

wurde hierzu Petroleum gewahlt. 1) Die frisch geschmolzene 
Borsiiure wurde in eins der baiden Messingkorbchen gelegt und 
in dem Heizapparate erhitzt. Das Thermometer des Heiz- 
apparates zeigte nach Verlauf der iiblichen Zeit eine Tm- 
peratur , die hoher war , als nach dem Barometeratand zu 
erwarten war und stieg um 0,43O uber die aus dem Barometer- 
stand berechnete Temperatur der den Heizapparat dnrch- 
stromenden Wasserdampfe. Trotz dieser auffallenden Erschei- 
nung wurde der Versuch ansgefuhrt und ergab fiir die 
specifische Wilrme der Borsaure den Werth 0,2348. Anch 
die folgenden Versuche zeigten ilbereinetimmend, dass in dem 
Heizapparate bei Anwesenheit der Borsaure das Thermometer 
eine hohere Temperatur, ds die der Dampfe annahm. Der 
Qrund dieser Erscheinung liegt in dem Wassergehalt der in 
dem inneren Heizraum vorhandenen Luft. Die Borsaure nimmt 
den Wasserdampf der LuR auf und wird hierdurch erwkmt; 
diese Ekwarmnng iibertragt sich auf das Thermometer, dessen 
Gefhs ringsum von Boreanre eingeschlossen ist. Die Richtig- 
keit dieser Erklarnng wurde in zweifacher Weise gepriift. 
Erstens konnte die Gewichtszunahme des Korbchens mit Bor- 

1) Regnault benutzte Terpentin61 und erhielt fiir die apecifische 
Warme der Bonegnre 0,28872 snd 0,2!~16; daa Mittel hiervon iet der oben 
angsgebens Werth 0,2874. 

- - 
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saure, das langere Zeit in dem Heizraume gehangen hatte, con- 
statirt werden. Bweitens musste, da das Gewicht des auf- 
genommenen Wassers in den vorliegenden Versuchen nur gering 
war (es betrug in drei Stunden 0,33 Proc. des Gewichtes der 
Borsaure) und da trotzdem eine Temperatursteigerung des 
Thermometers von etwa 0,5O in der Nahe von looo stattfand, 
die Lbsung der Borsiiure von einer betriichtlichen Warme- 
entwiokelung begleitet sein. Da mir Versuche uber diesen zu- 
letzt genannten Punkt nicht bekannt waren, wurde in einem 
kleinen Becherglase pulverisirte Borsaure in solcher Menge in 
das Wasser eingefiihrt, dass ein Brei entstand; die Temperatur 
stieg hierbei von Zimmertemperatur ausgehend um 30 O .  

Um eine ganz einwandfreie Untersuchung der Borsaure 
zu ermoglichen, wurde dieselbe in kleine Glasrohrchen von etwa 
6 cm Hohe und 1,5 cm Durchmesser eingeschmolzen. Diese 
Rohrchen wurden in ein Messigkorbchen gelegt und dann in 
der schon angegebenen Weise auf ihre specifische Warme 
untersucht. 

Bezeichnet p ,  und c1 das Gewicht resp. die specifische 
Warme des Glases, so ist, wenn die ubrigen Bezeichnungen 
die gleiche Bedeutung haben, wie in 8 2, die specifische Warme c 
der Borsaure aus der Formel 

( ts+dtp) 
- t, 

2,644 
2,656 

T t ,+At ,  P A B p,.c, p c Yittel 

99,36 19,12 518,22 15,13 2,555 6,457 36,58 0,2341 }o,2s65 
99,52 17,53 532,53 15,13 2,555 6,457 36,58 0,2389 
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- 4,2 
- 015 + 013 + 012 
- 0,s + 013 

erhaltenen Resultat 0,23 74 soweit uberein, dass die Richtigkeit 
der Regnault'schen Beobachtung bestatigt wird. Es bleibt 
deshalb die Differenz zwischen dem direct beobachteten Werth 
und den aus dgn Verbindungen PI$3,0, und PbB,O, be- 
rechneten Werthen der specifischen Warme der Borsaure be- 
stehen. 

6. Sahlussresultate. 
R e g n a u l t  hat ausser den Bleiverbindungen noch je  eine 

Verbindung mit Kalium und Natrium untersucht, aus der sich 
die specifische Warme der Borsaure berechnen lasst. Die 
specifische .Warme von K,B,O, ist gleich 0,2197 zwischen 18O 
und 99O. Setzt manl wie friiher angegeben, fur die specifischc 
Warme von K,O 0,1860, so erhalt man fur die specifische 
Warme der Borsaure 0,2421. Ferner ist nach R e g n a u l t  die 
specifische Warme von Na,B,O, gleich 0,2382 zwischen 16" 
und 98O . . ., mit der friiher angegeben specifischen Warme 
0,2674 fur Na,O erhalt man die specifische Warme der Bor- 
saure gleich 0,2252. 

Die einzelnen Werthe fur die specifische Warme der Bor- 
saure zeigt folgende Zusammenstellung : 

0,2374 direct von Regnault  beobachtet; 
0,2158 berechnet aus der Regnaul  t'schen Beobachtung fiir PbB,OI; 
0,2153 ), 11 11 11 7 1  11 PbJ-3407 ; 
0,2421 ,, 11 11 1,  11 11 K!2B407 ; 
0,2252 ), 71 17 11 11 1 )  Na2B407; 

0,2272 Mittel. 
Fuhrt man diesen Mittelwerth fur die specifische Warme 

der Borsaure in die Berechnung ein, indem man im ubrigen 
die fruher in § 4 unter (11) angegebenen Werthe festhalt, so 
erhalt man folgende Resultate. 

Tabe l l e  IV. 

2,238 
2,243 
2,424 
2,480 
2,370 
2,585 

Nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

S 

3eobachte 
c 

~~ 

0,2318 
0,2182 
0,2086 
0,2044 
0,2038 
0,1988 

rcifische Wglrrne Specifisches 
Differenz Gewicht 

in Proc. .- 
I 

0,2415 
0,2192 

0,2040 
0,2049 
0,1983 

0,2080 

Product 
s. c 

0,5188 
0,4894 
0,5056 
0,5069 
0,4830 
0,5139 
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0,1958 
0,1907 
0,1901 
0,1887 
0,1644 
0,1617 
0,1589 
0,1464 
0,1398 
0,1359 
0,1257 

Nr. 

0,1964 
0,1888 
0,1944 
0,1893 
0,1668 
0.1626 
0,1573 
0,1439 
0,1379 
0,1344 
0,1272 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Speciflsche W-e 
Differenz 
beob.-ber. 
in Proc. 

+ l ,o  
- 0,3 

- 2,3 
- 0,3 - 1,5 
- 0,6 , + 0,9 
f l,o + 1,4 + 1,1 
- 1,2 
- 0,3 

Specifisches 
Gewicht 

S 

2,479 
2,629 
2,588 
2,518 
3,527 
2,848 
3,070 
3,238 
3,532 
3,691 
3,578 
5,831 

Product 
s. c. 

0,4854 
0,5013 
0,4920 
0,4751 
0,5798 
0,4605 
0,4878 
0,4740 
0,4938 
0,5016 
0,4498 
0,4766 

Wenn man von dem Werthe Nr. 1 absieht, weil wegen 
des Lithiumgehaltes die chemische Zusammensetzung nicht 
sicher bekannt ist, so zeigt eine Durchsicht der letzten Tabelle, 
dass dze specifiche Warme der untersuchten Glaser sich aus der- 
jentgen der Bestandlheile Berechnen lasst mit einer Genauigkeit 
von rund 1 Proc.; nur das Glas Nr. 9 zeigt eine Abweichung, 
die 2 Proc. uberschreitet. 

In der letzten Tabelle ist unter s das spec,ifische Gewicht 
angegeben. Dasselbe wurde bei Zimmertemperatur (rund 16 ”) 
ermittelt und auf Wasser von 4O als Einheit reducirt. Im 
allgemeinen wachst niit abnehmender specifischor Warme das 
specifische Gewicht ; indessen zeigen sich doch bedeutende Ab- 
weichungen, wie aus der letzten Spalte, die das Product aus 
specifischer Warme und specifischem Gewicht darstellt, hervor- 
geht. Der grosste Werth dieses Productes (Nr. 11) zeigt gegen- 
uber dem kleinsten Werth (Nr. 17) eine Differenz von 30 Proc. 

Ein einfacher Zusammenhang der specifischen Warme und 
der thermischen Leitungsfiihigkeit der Glaser nach den Be- 
obachtungen von P a a l h o r n  liess sich nicht erkennen, wie aus 
folgenden Werthen ersichtlich ist. 

27 * 
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Therm. 

bezogen auf ~ relativ 
cm; 8 ;  aec. 

18 0,00108 ~ 

9 0,00141 I 1,30 
0,1272 

2 0,00144 ' 1,33 0,2182 
2,09 0,2038 

17 0,00143 

5 0,00227 

Specifisches 1 
Gewicht 1 

S 

Product 

e . s  

5,831 
2,588 
3,578 , 
2,243 1 
2,370 , 

0,4766 
0,4920 
0,4498 
0,4894 
0,4830 

Die Glaser sind nach der Grosse ihrer Leitungsfahigkeit 
geordnet. Weder die specifischen Warmen c noch das Product 
c . s der specifischen Warmen uud specifischen Gewichte zeigen 
eine durchgehende Zu- oder Abnahme. 

Jena ,  April 1893. 




