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Ueber w%s.ssrige Losungen metallischen Goldes ; 
von Richard Zsigmondy. 

Gelegentlich meiner Untersuchung tkber die 1,oslichkeit des 
Cassius’schen Goldpurpurs in Ammoniak, Uber welche ich 
spgter berichten werde, drlngte sich mir die Uebeneugnng auf, 
dam es gelingen mllsste, das Gold - unter Einhaltung gewisser 
Vorsichtamaassregeln - so aus der Losung seiner Salze zu 
reduciren, dass es, obgleich in den metallischen Zustand flber- 
geffihrt , in dem im Ueberschusse vorhandenen Wasser gelilst 
bleibt. 

Nach zahlreichen Versuchen, die mit wechselndem Glticke 
durchgefllhrt waren, gelang es mir endlich, die Bedingungen, 
unter deren Einhaltung man solche Losungen mit einiger Sjcher- 
heit herstellen kann und die wichtigsten Eigenschaften dieser 
Goldl6sungen festzustellen. 

Lch will gleich eingangs erwlhnen, dass das Gold in ver- 
schieden gefarbten Zustllnden in wiissriger Losung erhalten 
werden kann, wenn diese Farben auch nicht die grosse Mannig- 
faltigkeit aufweisen, wie die des colloidalen Silbers, welches 
wir durch die vortrefflichen Untersuchungen von C a r e y  L e a 
kennen gelernt haben ; man erhalt hochrothe, blaue und tinten- 
schwarze Goldlosungen , sowie nlle Arten yon UebergtLngen 
zwischen diesen Farbungen je nach den Versuchshedingungen, 
unter denen das Gold reducirt wird, und es scheint mir, dass 
die blauen oder violetten Lasungen am leichtesten zu er- 
halten sind. 

F W  mich aber batten die rothen Losungen das meiste 
Interesse, hauptsiichlich deshalb, weil ich mit ihrer Halfe die alte, 
noch nicht vollstiindig beantwortete Frage nach der chemischen 
Natnr des Ca s s i u  s’schen Goldpurpurs ihrer endgllltigen Ent- 
scheidung zuftkhren konnte, und ich habe mich darum auch 
bisher fast ausschliesslich mit dem Studinm der rothen Gold- 
1i)snngen befasst. 
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HcrSttUtrng de+ rothan Goldlllsungm. 

Man kann diese Losungen erhalten durch Verseteen stark 
verdtlnnter, kochend heisser, schwach alkaliscber Losungen von 
Goldchlorid mit verschiedenen Reductionsmitteln. Am geeig- 
netsten erweist sich der  Formaldehyd, weniger gut wirkt Acet- 
aldehyd oder Alkohol. Auch mit Hydroxylamin konnte ich 
manchmal rothe Losungen von metallischem Golde erhalten. 

Ich mill hier zahlreiche misslungene Versuche ilbergehen 
und lieber gleich die Vorschrift gebcn, nach welcher rothe Gold- 
losungen leicht hergestellt werden konnen. 

25 ccm einer Losung von 0,6 g Goldchloridchlorwasser- 
stoff im Liter (ich verwendete das krystallisirte Goldchlorid, 
welches beim Eindampfen einer Lasung von Gold in Konigs- 
wasscr hinterbleibt) werden mit 100-150 ccm Wassor ver- 
dlinnt, hierauf rnit 2-4 ccml) einer 0,2 normalen Losung 
von Kaliumcarbonat oder Kaliumbicarbonat versetzt und zum 
Siedcn erhitzt. 

Unmittelbar nach dem Aufkochen entfernt man die Fllissig- 
keit von der Flamme und fligt partienweise, aber ziemlich 
schnell, 4 ccm einer Losung YOU einem Theile frisch destillirtem 
Formaldehyd (Ph. G. 111)4) in hundert Theilen Wasser zur 
kochend heissen Go1dli)sung nnter lebhaftem Umrilhren der 
Fllissigkeit. 

Kune Zeit darauf wird man ein Dunklerwerden der 
ursprllnglich farblosen Flllssigkeit bemerken oder, bei gtlnstigen 
Versuchsbedingungen, das vorllbergehende Auftreten einer prachtig 
~~ 

') Die Menge des Alkalizasatzes und der Verdiinnungsgrad richtet 
sich nach der Beschaffenheit deu destillirten Wassers. Erhalt man 
bei eiuer Operation schwarx-violette Farbungen statt der rothen, 
80 ist stiirker zu verdiinnen und mehr Alkali zu nehmen. Ge- 
wohnlich habe ich mit 100 ccm Wnsser und 3 ccm Kalium- 
carbonatlosung gearbeitet. 

a) Es wurden nur die zwiuchen 97" und 100'' iibergehenden Theile 
aufgefangen und nachher verwendet. Zuweilen ist es niithig, obige 
Losung noch auf das drei- bis vierfache zu verdiinnen. 
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hellrothen Farbe, die den Beginn der nach wenigen Secunden 
beendigten Reaction andeutet ; die Fltissigkeit erscheint schliess- 
lich in dor ganzen Masse mehr oder weniger tiefroth gefarbt 
und kann hiehuf  gekocht oder Xonate lang stehen gelassen 
werden, ohno sich im Mindesten zn vergndern. 

Aber nicht immer erhalt man rein hochrothe oder carmin- 
rothe, vollkommen ungetriibte Fliissigkeiten; gewohnlich erscheint 
die Farbe etwas dunkler purpurn, hhufig violett oder blauschwarz 
und im auffallenden I ich te  stark getrtibt. 

Will man rein rothe Losungen erhalten, so hat man viele 
U m s t h d e  zu beachten : Verwendet man statt des verdllnnten 
Formaldehyds concentrirten und ftigt ihn in  der Kalte zu, so 
erlililt mau statt der rothen L6sungen hiiufig blaue; kocht man 
die verdtinnte Goldsolution zu lange, so dass der Ueberschuss 
der Kohlenshure entweicht, und fligt dann, wie vorgeschrieben, 
verdtinnten Formaldehyd hinzu, so wird die Flassigkeit meiat 
tiube, violettroth. Aehnliches kann man auch beobachten, 
a e n n  man zuerst Formaldehyd und dann dae Kaliumcarbonat 
zur heissen Losung hinzuftigt. 

Die grbsste Aufmerksamkeit muss der Reinheit des destil- 
lirten Wassers zugewendet werden ; die meisten meiner anfilng- 
lichen Misserfolge waren auf die geringfagigen Verunreinigungen 
des kBuflichen destillirten Wassers zuriickzuftihren ; so genllgten 
Spuren von Erdalkaliphosphaten im Wasser , urn jeden Ver- 
such, rothe Losungen zu erhalten, vergeblich zu machen. 
Die reinhen rothen Farben erhielt ich dagegen mit Wasser, 
welches nochmals destillirt und in einem Silberktihler condensirt 
worden war. 

Mischt man den Formaldehyd nicht schnell rnit der Gold- 
losung, so erhl l t  man auch hhufig blauviolette, stark getrlibte 
Liisuogen. Dies ist wohl der Grund, warum ich, mit grilsseren 
Fliissigkeitsmengen (zwei bis drei Liter) operirend, trotz genauer 
Einhaltung aller sonstigen Vorsichtsmaassregeln keine sch6n 
rothen LBsungen erhalten konnte. 

Arbeitet man aber mit kleineren Fllissigkeitsmengen, 80 
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kann man bei genauer Befolgung meiner Vorschrift leicht schone 
rothe Losungen erhalten, die dann durch Dialyse weiter ge- 
reinigt werden k6nnen. 

Da die nach obiger Vorschrift bereitete Goldlosung sehr 
verdiinnt ist (sie enthalt ungefhhr 5 mg Gold in 100 ccm), 
so interessirte es mich zunachst, sie weiter zu conccntrireu. 

Dies konnte durch blosses Einkochen nur bis zu eincm 
gewrissen Grade geschehen ; bis zur HBlfte dcs urspriinglichen 
Volumens liess sie sich unreriindert einkochen, beim weitercn 
Concentriren aber wurde sie schwarzviolett und liess das Gold 
als schwarzes Pulver fallen. Die Ursache davon ist jedenfalls 
in der Anhaufung der bei der Reaction gebildcten Salze zu 
suchen, die, wie fast alle Salze, f%llend auf das colloidal geloste 
Gold einwirken. 

Urn die Losungen unverhder t  weiter zu concentriren, 
musstcn sie gleiclizeitig gereinigt werden und das geschah 
durch Dialyse. 

Durch ofteres Wiederholen ein und derselben Operation 
konnte ich leicht grossere L6sungsmengen herstellen, die dann 
zu j e  zwei bis drei Liter der Dialyse untcr gleichzeitiger Con- 
centration untenvorfen wurden. Als Dialysator wurde eine otwa 
acht Liter fassende Glasschale verwendet, die iiber die Halftc 
mit destillirtem Wasser gefullt war und uber deren Rand die 
benetzte Pergamentmembran so gelegt wurdc, dass Rie einen 
auf der Wasseroberflhche liegenden Sack bildete. In den so 
gebildeten Sack aus Pergament wurde die verdiinnte Goldlosung 
geschlittet und das game offen an einem 40-50° warmen Orte 
aufgestellt. 

Auf diese Weise gelang es mir, die Goldlosung in aenigen 
Tagen auf den zehnten bis zwanzigsten Theil ihres urspriing- 
lichen Volumens einzuengen, ohne dass sie Neigung zeigte, sich 
zu zersetzen. 

In  dem Maasse, in aelcliem die Concentration zunimmt, 
wird die Losung intensiver roth; verdtinnt man eine Probe 
mit Wasser, so erhalt man wieder die ursprilngliche Farbe. 
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Es ist interessant, beim Einengen zu beobachten, wie die 
verdunstende Lbsung auf der Pergamentmembran schone R i v e  
metallisch glanzenden Goldes zurtickllsst , die ,  liber ver- 
dampfendes Quecksilber gehalten , dieses stellenweiso unter 
Amalgambildung aufnehmen. 

Es war nicht schwcr, im Dialysator FlUssigkeiten zu 
bekommen , die 0,12 pC. colloidales Gold enthielten ; weiter 
konnten die Losungen nach diesem beschleunigten Verfahren 
nicht concentrirt werden, da das Gold beim fortgesetzten Ein- 
engen sich am Rande der Flussigkeit abschied, in dem Maasse 
als das Liisungsmittel verdampfte. 

Eigenschaften der rothen Goldliisungen. 

Die nach dem oben mitgetheilten Verfahren orhaltenen rothen 
Flllssigkeiten sind als mehr oder minder vorunreinigte whssrige 
Losungen metallischen Goldes in colloidalem Zustande zu be- 
trachten. 

Die metallische Natur des gelosten Goldes habe ich er- 
wiesen; die Beweise sollen weiter unten mitgetheilt werden. Dass 
das Gold in den verdunnteren Lbsungen wirklich gelost und 
nicht bloss suspendirt war, geht daraus hervor, dass die Fliissig- 
keiten sich kochen, eincngen und durch daa dichteste Papier- 
filter giessen liessen, ohue Netall abzuscheiden, dass sie selbst 
nach drei Monate langcm Stehen vollkommen unverhndert 3, 
blieben , keinen Niederschlag absetzten und auch nicht die 
mindeste h’eigung zeigten, das geloste Gold fallen zu lassen, 
was man an einer allmahlichen Entfiirbung der oberen FlUssig- 
keitepartien hiitte erkennen konnen, die aher nie beobachtet 
wurde. 

Fur die colloidale Katur des gelosten Goldes endlich spricht 
sein Verhalten gegen Salze und bei der Dialyse und Elektrolyse. 

Wie alle colloidal gelbsten Korper vermag auch das Gold 
bei der Dialyse die blembran nicht zu durchdringcn, man 

Abgesehen vom Auftretcii Y O U  Scliimuielpilzen, die ich iifters bc- 
obachtrn konute, nud :rnf die ich spiiter zu sprechcu komme. 

- 

bonalen der Chemie 301. Bd. 3 
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mag es eindampfen, soweit man wolle. Selbst durch Elektrolyse 
ist man nicht im Stande, das Gold durch die Membran zu 
treiben; es wandert mit der negativen Elektricittit nnd setzt 
sich demnach an der positiven Elektrode ab oder, wenn es von 
dieser durch eine Membran getrennt ist, auf letzterer; in 
beiden Fallen als schwarzes Pulver. 

Die durch Dialyse gereinigten, etwa 0,l pC. Gold ent- 
haltenden Fllissigkeiten sind geschmacklos im Gegensatz zu 
Goldchloridlosungen, die, selbst bei vie1 grosserer Verdiinnung, 
einen herben, metallischen Geschmack besitzen. 

Wie schon crwahnt, wird das metallische Gold aus seiner 
Losung durch Keutralsalze, Sauren und Alkalien, wenn sie iu 
gentigender Menge yorhanden sind, ausgeffillt. Ich will nun 
einige hierhergehorige Versuche beschreiben. 

Kleinere Antheile einer 0,005 pC. Gold enthaltenden, hoch- 
rothen Lasung wurden versetzt mit Losungen von Kochsalz, 
Chlormagnesium, Chlorbaryum , Nagnesiumsulfat , Natriumphos- 
phat, Satrinmcarbonat, Ammoniumcarbonat, Ammoniummolybdat 
und Rhodankalium. 

In allen Fallen schlug die schon hochrothe Farbe nach 
dem Salzzusatze sofort in blau um und schon nach wenigen 
Minnten zeigte eine beginnende Entfarbung der oberen Fllissig- 
keitspartien an, dass das Gold gefdllt worden war. 

Nach acht bis neun Stunden waren alle Proben entfarbt; 
am Boden der Fltissigkeit fand sich das Gold als blauschwarzes 
I’ulver wieder. 

Kur gegen Ferrocyankalium als Fallungsmittel zeigte die 
Goldlosung ein abweichendes Verhalten. Die Farbe der Fliissig- 
keit verwandelte sich in Grtin, nach achtstundigem Stehen in 
rein Gelb, ohne dass Gold gefallt worden ware. 

Mineralshuren, H,SO, , HNO, , HCI, auch in geringen 
Mengen zugesetzt, bewirkten vollstlindige Fllllung des Goldes 
unter genau den gleichen Erscheinungen, die ich bei den Salz- 
losungen beschrieben habe ; die Essigslure xeigt dagegen ein 
davon etwas abweichcndes Verhalten : sie vcrandert die hoch- 
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rothe Farbe der Fllissigkeit in Violettroth, das, allmiihlich 
dunkler werdend, schliesslich in Tintenschwarz iibergeht. Das 
Gold bleibt anfangs geliist, setzt sich aber schliesslich auch 
zu Boden. 

Die firen Alkalien fallen das Gold blau, wilhrend Ammo- 
niak weder die Farbe, noch die Loslichkeit des Goldes im 
geringsten verlndert. 

Interessant war das Verhalten der wiissrigen Goldlbsungen 
gegen tiberschtissig zugesetzten Alkohol. Dieser verilndert die 
Farbe der Lbsung allmfihlich in Dunkelviolett und bewirkt 
eine vollstlndige Fallung des metallischen Goldes, das aber 
zuweilen die Eigenschaft, sich im Wasser zu losen, beibehiilt. 
Wie ich nachtrtiglich aus der Literatur uber das colloidale 
Silber ersah, hat S c h n e i d e r ein iihnliches Verhalten des 
Lea'schen Silbers benutzt, um dieses zu reinigen. Ich glaube, 
dass man nach dem Verfahren von S c h n e i d e r  auch das 
colloidale Gold im Zustande grbsster Reinheit erhalten wlirde, 
nur mtisste man erst die Iledingungen herausfinden, es so zu 
fallen, dass es im Wasser loslich bleibt. Das colloidale Gold 
untemcheidet sich darin ganz wesentlich vom colloidalen Silber, 
dass es eine vie1 grossere Neigung hat als letzt.eres, sich zu 
grossmen, wasserunloslichen Molekularcomplexen zu vereinigen. 
Dies mag tibrigens seinen Grund zum Theil auch in der 
grbsseren Reinheit 5, der nach meinem Verfahren hergestellten 
Lbsungen haben. Elektrolytisch oder durch Kochsalz gefalltes 
Gold liist sich nicht mehr in Wasser. 

VerhaEten der Go1dlt;sungtm bei der Elelitrolyse. 

Ich habe mehrere Versuche angestellt, um die Wirkung 
des galvanischen Stromes auf meine Goldlosungen zu studiren; 
zwei dieser Versuchc will ich hier mittheilen : 

- 

') Her. d. deutsch. chem. Ges. 25, 1281 (1892). 
5, Darunter verstehe icli hier die Abwesenheit nnderer Collo'ide wie 

Auf diese VerhBltnisse will ich bei anderer flelegen- Eisenoxyd. 
lieit zu sprecheii kommen. 

3* 
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I n  ein abgesprengtes, am Halae mit einer Pergament- 
membran versehenes Pulverglas wurde die durch Dialyse vorher 
gereinigte und concentrirte rothe Goldlosung gebracht. Dieses 
Glas wurde mit seinem durch Pergament verschlossenen Theile 
in das in einem etwas grosserem Glase befindliche destillirte 
Wasser eingetaucht. Im Wasser befand sich - der Pergament- 
membran gegeniiber und dieser parallel gestellt - das als 
positive Elektrode dienende Platinblech ; die negative Elektrode 
wurde in die im ersten Glase befindliche Goldlosung eingehangt 
und bestand ebenfalls au6 Platin. ,41s Stromquelle diente eine 
Batterie von acht hintereinander geschaltetcn Accumulatoren. 

Bald nach dem Schliessen des Stromkreises begann eine 
sehr schwache Gasentwickelung an den Elektroden ; nach einer 
halben Stunde war die Fltissigkeit verfarbt und zeigte einen 
kleinen Bodensatz auf der Membran und nach etaa einer 
Stunde war das Gold Yollsttindig gefallt, aber nicbt wie sonst 
immer als metallisch gllinzender Ceberzug auf der negativen 
Elektrode , sondern als schwarzes Pulver auf der Pergsment- 
membran. 

Das Goldmetall in wiissriger Lijsung verhiilt sich demnach 
wie die meisten anderen colloidal gelosten Korper und wandert 
mit  der negativen Elektricitat, vermag aber wie die Colloide die 
Membran nicht xu durchdringen und bleibt auf derselben liegen. 
Das so geftillte Gold kann in Wasser zu einer blauen Fltissig- 
keit aufgeschlammt werden, nach einigen Tagen aber ist alles 
Gold wieder zu Bodcn gesunkcn. 

Bringt man die Goldliisung direct zwischen die beiden 
Elektroden, SO setzt sich das Gold an der positiven Elektrode 
als schwarzes Pulver ab, das man sofort als Metall erkennt, 
aenn man es trocknen lasst; es nimmt d a m  augeiiblicklich 
den schonsten Goldglanz an. 

Verhaltei, des gelosten Goldes gegen Quecbilber. 

Ich habe versucht, das in Wasser geloste Gold mit Queck- 
silber zu amalgamiren. Es wrden  etffa 100 ccm einer durch 
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Dialyse gereinigten und concentrirten Goldlijsung in eine ver- 
schlossene Glasflasche gebracht und mit Quecksilber ltingere 
Zeit geschttttelt. Dabei wurdo die Flllssigkeit weder entffirbt, 
noch lies8 sich irgend welche Veriinderung der Intensitat der 
Farbe feststellen. Auch hei mehrwllchentlichem Stehen der 
Goldlosung fiber Quecksilher oder beim Einkochen der Lbsung 
iiber Qnecksilber zeigte sich keinerlei Veranderung. Ich schliesse 
daraus, dass das in  Wasscr gelijste Gold keine oder nur sehr 
geringe Keigung besitzt, sich mit Quecksilber zu amalgamiren ". 

Es darf das nicht wunderbar erscheinen, selbst wenn man 
nicht annehmen will, dass das in  Wasser geloste Gold eine 
allotrope Modification darstelle , denn auch das durch Kochsalz 
oder Salzsaure gefal te  Gold hat kein Bestreben, sich mit Queck- 
silber zu vereinigen; es geht auch hier die Vereinigung sehr 
langsam und unvollstandig vor sich. 

Offenbar wird das ilusserst fein zertheilte Gold durch seine 
grosse Adhasion zum Wasser vor der Einwirkung des Queck- 
silbem geschiltzt. Ich erwtthne diese Eigenschaften deshalb, 
weil das mit rother Farbe auf anderen Korpern niedergescblagene 
Gold ') sich bei gewijhnlichor Temperatur ebenfalls nicht amal- 
gamiren lilsst und weil B e r z e l i u s  aus der Unftthigkeit des 
im Cassius 'schen Goldpurpur enthaltenen Goldes6), sich zu 
amalgamiren , den falschen Schluss gezogen hat ,  Goldpurpur 
sei eine chemische Verbindung von Goldorydul rnit den Oxyden 
des Zinns. 

Die Veriinderung der Goldlosung beim E'incEampfen ist 
nicht unmteressant und rerdieut erwahnt zn werden. Es scheint, 
-. .. __ .- 

") Bei cinem Versnche mit aiiderer Flussigkeit koiinte ich eine betriicht- 
liche Abnahme der Intensitit dcr Firbung wihmehmen. Diese 
Verhiltnisse miissen noch niher studirt werden. 

') Solclie Riederschliige YOU Gold auf MgO, A1,0,, SiO?. Sn0: u. Y. w. 
sind von Mii l ler  (Journ. f. pract. (:hem. [2] 30, 352) naher 
studirt worden. Auch tler Cassius'sclie (ioldpurpur ist als 
iiiniges Gemenge voii Gold mit Zinnsiiurc zu brtrachten. 

') Im Vereiiie mit tler damals unanfgeklirteii .~mmorii.?klijslichkeit 
des Purpurs. 
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dam das Gold nur in geringem Grade in Wasser loslich ist 
(jedenfalls vie1 aeniger liislich, als das collo’idale Silber), denn 
bcim Verdunsteii einer etwa 0,1 pC. Gold haltenden Fliissig- 
keit auf einem Uhrglase oder an den seichten Stellen meines 
Dialpators setzt sich zunachst ein blauschwarzes Pulver ab, 
wiihrend die dieses umgebende Fliissigkeit entfarbt wird. 

Verdampft dann das Wasser vollstandig , so verwandelt 
sich das anfangs lose auf der Unterlage liegende l’ulver iu 
eine fest anhaftende Schicht voii metallisch glanzendem Golde. 

Ueber die Concentration, bis zu welcher man Goldlosungen 
eindampfen kann, ohne dass eiri Niederschlag herausftillt, lasst 
sich schwer etwas Bestimmtes sagen, da schon ganz geringc 
Verunreinigungen, die kaum BUS dem Liisungsmittel zu ent- 
fernen sind, auf die Liislichkeit des hletalles einen betricht- 
lichen Kinfluss ausiiben. 

Ich erhielt durch Eindampfen der verdunnten Goldliisuugcn 
auf dcm Dialysator Flussigkeiten, dic etwas mehr als 0,l  pC. 
Gold enthielten ; sie erschiencn mar ganz gleichmassig tiefroth 
und  flossen ohne Hinterlassung eines Riickstandes durch eiii 
Fi l ter ,  konnten aber doch nicht mehr als Losungen betrachtet 
aerden, da sie nach etwa achtttigigem Stehen sich zu entmischen 
begannen, indem sich zwei scharf abgegrenzte Schichten bil- 
deten , von denen die obere vollkommen gleichmassig liellroth 
war, wahrend die untere tief drinkelroth erschien, offenbar von 
cinem sich allmahlich absetzenden gallertigen Kiederschlage so 
in tensiv geftirbt. 

Es war mir nun intercssaut zu erfahren, ob der  tiefrothe 
Siederschlag in Wasser loslich sei oder nicht. Da ich iiicht 
warten konnte , bis die suspendirten Theilchen sich zu Roden 
gesetzt hatten (das hatte meiner Schatzung nach etwa ein 
halbes Jahr  gedauert) , so begnugte ich mich mit folgendcr 
Probe : 

Es wurde die ganzc, in zwei Schichten geschiedene Flussig- 
keit wieder durchgeschuttelt , wodurch sie die urspriingliche 
Farbe wieder annahm ; rin Theil der Fliissigkeit aurde  nun auf das 
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fiinffache, ein anderer Theil auf das zehnfache mit destillirtem 
Wasser verdllnnt und alle drei Flllssigkeiten , die unvcrdiinnte 
und die beiden verdtinnten, der vollkommenen Iluhe iiberlassen. 

Nach mehrwSchentlichem Stehen hatte die unverdtinnte 
Pltissigkeit sich genau, wie vorhin beschrieben, in zwei gefarbte 
Schichten geschieden , die fiinffach verdlinnte , einen kleinen 
Bodensatz abgesetzt, sich sonst aber nicht verandert, die zehn- 
fach verditnnte Losung aber hatte weder etwas abgesetzt noch 
nuch sonst irgendwie eine Aenderung erkennen lassen. 

Aus diesem Verhalten geht hervor, dass die ursprtingliche 
l/,,-procentige Losung mehr Gold enthielt, als sich losen konnte, 
dass der daraus sich abscheidende Niederschlag in Wasser 
lo$ich ist und dass die Loslichkeit des Goldes in diesem speci- 
ellen Falle zwischen 0,01 und 0,05 pC. liegt. 

Wenn das Gold in Wasser nicht gelost, sondern bloss 
suspeudirt gewesen ware, so hlltte sich in allen FBllen nach 
mehreren Wochen in den oberen Theilen der Fllissigkeit eine 
beginnende Entfiirbung zeigen mlissen (wie ich das bei zahl- 
reichcn scheinbaren Losungen beobachtet habe). Eine solche 
Entfarbung trat aber in den reineren und gehijrig verdllnnten 
Fllissigkeiten nie ein. Waren die aus der concentrirten Liisung 
sich abscheidenden Theilchen in Wasser unliislich gewesen, 
dann hlltten sie sich auch bei zehnfacher Verdtinnung wieder 
absetzen mtisscn. Sic haben sich aber nicht abgesetzt, sind 
darum wasserloslich. 

Ich bin tibeneugt davon, daas die Loslichkeit des Goldes 
in Wasser sich als Yiel griisser erweisen wird, als oben an- 
gegeben, wenn man dafiir Sorge tragt, dass die in der I’llissig- 
keit befindlichen Salze yollstandig entfcrnt werden. Bisher habe 
ich mich aber mit einer so weitgehenden Reinigung nicht be- 
fasfien konnen. 

Schimt,iell,ilze in der Goldlosung. 

Fast alle Losungen YOU metallischem Golde, welche nicht 
durch Dialyse gereinigt und concentrirt worden waren, hattcn 
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nach ein- bis zweiwochentlichem Stehcn kleine Culturen von 
Echimmelpilzen angesetzt. In  wenigen Fiillen wucbsen diese 
Pilze von einem Punkte der Oberflache aus zu grossen, halb- 
kugelformigen Gebilden und ich konnte bemerken , dass die 
E’lussigkeit in dem Xaasse , in  welchem die Schimmelpilze 
wuchsen, immer heller wurde. 

In eiuem 200 ccm fassenden Kolbchen war dio Goldlosung 
sogar ganz entfiirbt worden und ich sah zu meiner Verwunderung, 
dass kein Gold sich am Boden des Gefasses abgesetzt hatte, 
aohl  aber, dass das Mycelium des I’ilzes schwarz erschien. 

Dies liess in mir die Vermuthung entstehen, dass der 
Schimmelpilz bei seinem Lebensprocess das Gold aus der Liisung 
aufgenommen und in seinem Mycelium verdichtet hatte. 

Ich nahm daher eine kleine Probe davon aus der Fllissig- 
keit und betrachtete sio unter dem Mikroskope. Das Mycelium 
erschien als ein Gewirre schwarzer Faden, man konnte aber 
auch einzelne tiefdunkelrothe E’aden darunter bemerken. 

Nach dem Eintrocknen des Praparates erscbien dasselbe 
dem unbewaffneten Augc als goldgllnzender Fleck;  unter dem 
Mikroskope im reflectirten Lichte nahm es das Aussehen eines 
Geflechtos aus reinem Golddraht an. 

Durch die reichliche Goldaufnahme wird das Mycelium des 
Pilzes auch derart belastet, dass es sich nur so lange in der 
Flllssigkeit schwebend zu halten vermag, als ein Theil der 
Fiiden durch Oberflachenspannung an der Oberfiiche festge- 
halten wird. Schtittelt man die Fliissigkeit, so fallt das ganze 
Gebilde sogleich zu Boden. 

Nachioeis der metallischen Natur des geliisten Golds. 

Obgleich das Aussehen der rothen Fltissigkeiten, ihr Ver- 
halten beim Verdunsten und bei der Elektrolyse, die Bedingungen 
ihrer Herstellung (Reduction von Goldchlorid mit sehr kriftigen 
Iieductionsmitteln 9, bei Siedebitze) ziemlich unzweideutig darauf 

’) I ch habe wiederholt rotlie Goldliisangrn bei Anwenduiig des von 
C l e n i e n s  W i i i k l e r  (Her. d. deutsch. chem. Ges.  Z Z ,  899) als 

. 
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hinweisen, dass man es hier nur mit wassrigen Losungen metal- 
lischen Goldes zu thun haben konnto, so schien es mir doch 
Nrtinschenswerth , die metallische Eatur  des colloidal gelosten 
und durch Salze fiillbaren Korpers auf analytischem Wege nach- 
zuweisen. 

Das war nicht ganz leicht, denn ich konnte nach meinem 
Verfahren nur sehr stark verdtinnte Losungen erhalten und 
musste, um daraus eine zur Analyse geeignete Niederschlags- 
menge zu erhalten, durch ofteres Wiederholen ein und derselben 
Operation jedesmal zwei bis drei Liter Fliissigkeit herstellen, 
die hierauf durch Dinlyse gereinigt und concentrirt wurden, urn 
schliesslich durch Kochsalz gefallt zu werden. Der Niederschlag 
wurde dann durch Decantiren gewaschen und nach zwei Me- 
thoden untersucht. 

Nach seiner Herstellungsweise und seinem Verhaltcn konnte 
der in Wasser gcloste rothe Korper nur Gold oder eines seiner 
Oryde sein oder auch ein Gemeuge dieser K6rperlO); es war 
daher nothwendig , den Xiederschlag zunachst auf seinen Ge- 
halt an Sauerstoff zu prtifen; dies geschah durch Gliihen im 
Kohlensaurestrome und Untersuchung der entweichenden Gase. 

Von den bekaunton Oxyden des Goldes konnte man 
tibrigens von vornherein einige ausschliessen : Das Goldoxyd 
-4u209, weil dieses durch Kochsalz bei den angewandten Con- 
centrationen nicht ausgefiillt wird, das Golddioxyd AuO, , 
welches ockergelb geflrbt ist , und dessen Anwesenheit sich 
durch seinen grossen Sauerstoffgehalt rerrathen haben wiirde, 
und das purpurne Goldosyd, dessen Esistenz schon YOU 

P r o u s t ,  B u i s s o n ,  F i g u i e r  u. A. bezweifelt worden war 

sicher wirkendrs Reductionsmittel empfolilenen Hydroxylamins er- 
halten und fur gcwohnlich nur deshalb den Pormaldehyd vor- 
gezogen, weil ieh fur diesen die Bedingnngen, unter welchen er 
rothe Losungen bildet, bereits ausprobirt hatte. 

'Oj Eine rothgefiirbte, salxartige Verbindung cies Goldes wiirde bei 
dcr Dialyse iuid bei der Elektrolyse diircli die Ncmbran ge- 
gangcu sein. 
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und das nach analytischen Untersuchungen von K r Us s nictit 
cxistirt. 

Man erkennt auch beim Durchlesen dcr darauf beziig- 
licheu Literatur , dass die Annahme des purpurnen Goldosydes 
ein Sothbelielf war, der iiber die Schwierigkeiten der Er- 
kliirung des Cass i u s'schen Goldpurpurs als chemische Ver- 
bindung und fiber cinige andere Schwierigkeiten hinweghelfen 
sollte, ein h'othbehelf, der aber fallen musste, sobald man die 
Eigenschaften des fein zertheilteii Goldes , die Korper, mit 
denen es innig gemischt is t ,  roth zu farben, erkannt hatte. 
Rewiesen hat die Esistenz des rothen Goldoxydes bisher noch 
Siemand. 

Es bleibt demnach von den bekaiinten Oxyden des Goldes 
nur mehr das Oxpdul Au,O ubrig, das, selbst blau gefarbt, in  
schwarzblaucn, aus meinen Liisungen erhaltenen Siederschliigen 
enthalten sein konntc. 

Das Oxydul zerfallt aber nach B e r z e l i u s  beim Behandeln 
mit Salzsaure in Gold und Goldchlorid und man kann aus der 
Menge des bei dieser Reaction entstandenen Chlorides auf den 
Gehalt des Xederschlags an Oxydul schliessen. Dieser Reaction 
habe ich mich ebenfalls bei der Iintersucliung meiner Kieder- 
schllige bedient, nur miichto ich noch erwlhnen, dass ich durch 
Vorproben mich davon uberzeugt hatte, dass die Kiederschlage, 
mit dem Achat gedruckt, den Glanz und die E'arbe gewiihn- 
lichen Goldes annehmen. 

Prii fung des Xiederschlages duwh Bestiin ni ung seiit es 
Suuersto ftjehaltes. 

Es wurden zunachst nacli obcn rnitgetheilter Vorschrift 
4,4 Liter rother, stark verdunnter Goldliisung hergcstellt und 
diese im Dialysator auf 47 ccm eingeengt. Die zuriickbleibeudc 
Fliissigkeit war tiefroth gcfarbt an dickeren Schichten u11- 
durchsichtig ; sie wurde rnit concentrirter Kochsalzlosung ver- 
setzt und an einen warmen Ort gestellt, urn das Absetzen dcs 
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augenblicklich entstandenen blauschwarzen Niederschlages zu 
beschleunigen. Einige Stunden spater hatte sich der Kieder- 
schlag vollkommen abgesotzt und konnte durch Decantiren leicht 
gewaschen werden. In der abgegossenen Flljssigkeit rief 
Schwefelwasserstoff oder Zinnchlortir keine Reaction hervor. Das 
Waschen wurde so lange fortgesetzt, bis eine Probe des Wasch- 
wassers keine Chlorreaction mehr zeigte. Die gauze Menge 
des Niederschlages wurde hierauf auf ein Asbestfilter gebracht 
und sammt dem Filter und der dazu gehorigen Trichterrohre 
bei looo bis zur Gewichtsconstnnz getrocknet. 

Der Niederschlag war nach dem Trocknen schwarz gefiirbt 
und wog 0,0612 g. Durch die Hohre wurde nun Bohlensllure 
geleitet und nach dem Vertreiben der darin enthaltenen Luft 
wurde die Stelle, an welcher der Kiederschlag lag, allmahlich 
auf Rothgluth erhitzt. 

Es cntwich etwas Wasser, ausserdem 0,6 ccm Gas (auf 
760 mm und 00 reducirt) , welches iiber Kalilauge aufgefangeii 
wurde. Phorphor und alkalische Pyrogallusslure vermochten aus 
diesem Gase nur etwas mehr als 0,l ccm aufzunehmen, der 
Rest war jedenfalls Stickstoff. 

WLre der Siederschlag Goldorydul gewesen , so hatten 
sich 1,67 ccm Sauerstoff entwickeln niiissen, bei Anwesenheit 
der h6heren Osyde des Goldes noch mehr. 

Der geringe Sauerstoffgehalt des beim GlUhen entweichenden 
Gases liisst darauf schliessen, dass das tiusserst fein vertheilte 
Goldpulver beim Trocknen nicht unbedeutende Mengen Luft 
auf seiner Oberflfiche condensirt hatte, die dann beim Gltihen 
entweichen musste. Es war demnach aus der Gasentwicklung 
kein sicherer Schluss auf den etwaigen Gehalt des Goldes an 
Oxydul zu ziehen; nur das konnte mit Sicherheit festgestellt 
werden, dass der Niederschlag zum grossten Theile aus metal- 
lischem Golde bestand. Um nun eine weitere Bestatigung daftkr 
zu haben, wurde nach einem anderen Verfahren gearbeitet. 

Zwei Liter rother Losung wurden auf ein Liter concen- 
trirt und dann mit Kochsalz gefallt. Der durch Dccantiren 
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gewaschene Niederschlag wurde hierauf in noch feuchtem Zu- 
stande mit Salzsiiure gekocht , bei welcher Operation nach 
B e r z e l i u s  nnd F i g u i e r  alles Oxydul nach der Gleichung 

zerlegt wird. 
Bei der Behandlung mit Salzsaure ballte sich der schwarze 

Niederschlag in  kilrzester Zeit zu braunen Klilmpchen vom 
Aussehen des gewohnlichen, durch Eisenvitriol gefiillten Goldes 
zusammen und die SLure nahm gleichzeitig eine schwach gelb- 
liche Farbung an. 

Es wurde nun das zurilckbleibende Gold und das in Liisung 
gegangene gewichtsanalytisch bestimmt. 

Das zuruckgebliebene Gold wog 0,0752 g ,  das in Losung 
gegangene 0,0001 g; es crgiebt sich daraus, dass die Mengc 
des im Niederschlage enthaltenen Goldoryduls Lusserst gering 
war und weniger als 1 pC. betrug. 

Obgleich es kaum einem Zweifel unterliegt, dass der durch 
Kochsalz, ebenso wic durch dio Kcutralsalze, SBuren und 
Alkalien ausgefallte Siederschlag wirklich der colloidal geliistc 
Korper is t ,  welcher der Goldlosung die rothe Farbe ertheilt, 
so konnte doch der Einwand erhoben werden, dass der Salz- 
zusatz eine Reduction etwa geliisten Oxydes hervorgerufen 
haben konnte. 

Dagegen ist zu bemerken, dass Kochsalz kein Reductions- 
niittel ist und dass bei der Fallung dcs Goldes nie Sauerstoff- 
cntwickelung beobachtet werden konnte. Es bliebe, wenn man 
obigen Einwand gelten l l s s t ,  nur mehr die Annahmo tibrig, 
dass das Chlornatrium als Contactsubstanz die Uebertragung des 
Sauerstoffes aus einem etwa gclosten Oxyde auf das noch tiber- 
schussig vorhandene Reductionsmittel bcwirkt haben konnte. 
Dahin abzielende Versuche haben nun gezeigt, dass dem Koch- 
salz keine solche Wirkung zukommt , sondern dass es geradezu 
die Reduction des im oxydirten Zustande geliisten Goldes be- 
deutend verzogert, j a  sogar ganz zu verhindern vermag. 

Fasst man mit den Ergebnissen der Analyse das Verhalten 

RAu,O + 6H('1 = 4Au + 2AuC1, f 3H,O 
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der Lbsnng bei der Elektrolyse zusammen, erinnert man eich 
daran, dass das Gold beim Verdunsten der Losungen als 
metallisch gliinzender Ueberzug auf der Unterlage zurilckbleibt, 
ferner dass die Reduction bei Siedehitze mit cinem sehr krgftig 
wirkenden Reductionsmittel vorgenommen wurde, so kann kein 
Zweifel mehr bestehen , dass die rothen Fliissigkeiten wirklich 
Gold als Metal1 gelost enthielton. 

Dass das Gold im Zustande lusserster Zertheilung roth 
erscheint, ist Ubrigens schon lange bekannt. So hat Fara-  
d a y  la) die optischen Eigenschaften des Goldes eingehend 
studirt und dabei sein Augenrnerk bcsonders einem roth durch- 
sichtigen Golde zugewandt. Auf F a r a d n y ’ s  Arbeit werde ich 
im Anhange ausfllhrlicher zu sprechen kommen ; jetzt mochte 
ich bier nur noch erwahnen, dass Knaff l IS)  das Gold bei der 
Reduction mit Oxalslure in roth gcfiirbtom Zustande erhielt 
und Mti l lerI4)  zahlreiche Korper mit Gold roth gefiirbt hat. 

Es war aber meines Vissens bisher nicht bekannt, dass 
dieses fein zertheilte Gold auch als colloidaler Korper im 
Wasser gelbst erhalten werden kann. F a r a d a y  hatte, wie 
ich weiter unter ausfilhren werde, solche Losungen wahrschein- 
lich in  Hiinden, e r  hielt sie abcr fur farblose Flhssigkeiten, 
die  suspendirtes Gold enthielten. Die colloidalen Losungen 
w a r m  damals noch nicht niiher bekannt; G r a h a m ’ s  Arbeiten 
fallen einige Jahre splter. 

Man kann Gold in roth durchsichtigem Zustande auch 
erhalten, wenn man klufliches Glanzgold oder das zu seiner 
Darstellung dienende Goldprtiparat, stark mit Lavendelill ver- 
dtinnt, in  dunner Lage auf Glas strcicht und des so Tor- 
bereitete Glas in  einem Muffelofen auf dunklc Hotligluth erhitzt. 
Die organischen Bestandtheile des Glanzgoldes verbrennen dabei 
vollstandig und das Gold bleibt in tiusserst diinncr Schicht auf 

‘3 Faraday ,  l’bil. Trans. 1857, 145: I’oggeiid. A m .  106, 316. 
la) Dingl. polptechn. Jouru. 168, 191. 
14) Journ. f. pact.  C‘liem. 121 30, 252. 
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dem Glase z u r k k .  Es erscheint dann im durchfallenden Licbte 
rosenroth. 

Ich habe nun die Absorptionsspectren dieser dltnnen Gold- 
schichten verglichen mit denjenigen des Rubinglases und der 
rothen colloidalen Goldlosungen. 

Absorptionsspectren des roth und blau tlurchsichtigcn Goldes. 

Es war in allen Fallen, in denen das Gold als roth ge- 
farbter Kbrper auftritt, ein mehr oder minder verwaschenes 
,ibsorptionsband im griinen Tbeile des Spectrums zu beobachten 
und ausserdem eine Ton F an zunehmende einseitige Ab- 
sorption im blauen Theile des Spectrums. Die letztere findet 
sich immer wieder (auch im blau oder grun durchsichtigen 
Golde), dagegen konnte man betrachtliche Aenderungen in dcr 
Lagc und Breite des Streifens im Griln beobachten, j e  nach 
der Reinheit der rothen Farbe des Goldes; der Streifen ver- 
schwand vollstandig im blau und grlln durchsichtigen Golde. 

In Fig. 1 gebe ich die Absorptionsspectra in graphischer 
I)arste1lungl5), so wie sie mir bei Betrachtung durch das 
Z e i ss 'sche Vergleichsspectroskop erschienen sind und bemerke 
dazu, dass die von mir entworfenen Curven bloss zur unge- 
fahren Orientirung dienen sollen. Ein genaues Bild der Ab- 
sorptionsspectren kiinnte man erst bei Anwendung des Spectral- 
photometers erhalten. Eine derartige genaue Veststellung der 
Farben wurde sich aber kaum lohnen, da der rothe Zustand 
des Goldes recht unbesttindig ist und als Uebergangsform auf- 
tritt  bei der Verwandlung des Goldes aus dem Zustande 
atomistischer Vertheilung in den gewohnlichen metallischen. 
Man kann nicht sagen: dies ist die Absorption des roth ge- 
farbten Goldes, weil man nicht wissen kann, wieviel  on den 
blauen Goldtheilchen eine Lasung enthalt. 

Nur bei Einhaltung aller oben angegebenen Vorsichtsmaass- 
regeln crhalt man schlin roth gefiirbte Liisungen, welche eine 

15) Wie sit: von H. W. Vogel  in seiuer ~iraktiscl i t .~~ Spertralanaljse 
iBerliii 1889) rorgesdilagen worde. 
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Absorptionsspectren der Gotdli&ungen zind GollZgluser. 

a 

Fig. 1. 

a Rothes Ilnbinglas; b Rosa Hubinglas; c (;oldlosung (rotli); d Diinne 
Schichten metallisclien Goldes (rotliviolett); e Goldliisung (violctt); f Gold- 

liisung (blaii) ; g Diinne Goldschicht (blan); h Glanxgold (pun) .  
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Absorption aufweisen, wie sie in  Curve c Fig. 1 dargestellt ist. 
IIaufig erhalt man violette Losungen. Curve e stellt die Ab- 
sorption einer solchen Lijsuug dar. Fast tibereinstimmend 
damit ist die Absorptionscurve d der durch Einbrennen von 
Glanzgold erhaltenen diinnen Goldschichten, wenn man mehrero 
solche Schichten iibereinanderlegt, deren Farbe dann \iolett- 
roth erscheint. 

Dieselbe Verhderung des Goldes, welche ich bei meinen 
rothen Goldlosungen durch Zusatz von h’eutralsalzen oder Sauren 
hervorrufen kann, erleidet die aus Glanzgold hergestellte dlfnne 
Goldschicht durch starken Druck oder leichte Reibung. Beide 
Operationen verursachen cine fast momentane Umwandlung des 
roth durchsichtigen Goldes in blau durchsichtiges Gold. Die 
entsprechenden Absorptionscurven sind bei f und g einge- 
zcichnet. 

In noch dichterem Zustande crhalt man dag Gold in den 
Goldschliigerhlutchen oder in dicken Lagen eingebrannten Glauz- 
goldes; es erscheint dann griin durchsichtig als zweiseitig ab- 
sorbirender Kiirper (Fig. 1 h). 

Am schijnsten und feurigsten tritt die rothe Farbe des 
Goldcs im Goldrubinglase zu Tage. Dieses besitzt auch den 
intensivsten und am schiirfsten abgegrenzten Absorptionsstreifen 
im Griin (Fig. 1 a und b). 

Dass das Itubinglas bei niisslungener Herstellung auch in 
violetter und blauer Farbe auftritt und dann sehr stark getriibt 
- lcbrig, wie die Glasfabrikanten sich ausdrlfcken - erscheint, 
will ich hier nur erwahnen, ebenso dass statt der rothen 
Farbe der ngssrigen Goldlosungen manchmal eine schwarz- 
violette Farbe erhalten wird, die alle Spectralgebicte ziemlich 
gleichmassig absorbirt. 

Aus dem Vcrgleiche der Absorptionscurven crgiebt sich, 
dass der Absorptionsstreifen ini Griin uni so breiter und ver- 
waschener wird und u m  so weiter nach dem rothen Theile des 
Spectrums riickt, j e  mehr der rothe Zustand des Goldes sich dem 
blauen niihcrt. 
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An hang. 
Es a l r e  sehr zu verwundern, wenn Jemand, der rrieh mit 

dem Studium der Eigenschaften eines Korpers befasst , der 
schon seit dem grauen Alterthume Gegenstand eingehender 
Betrachtungen gewesen ist, nicht zahlreiche Berilhrnngspnnkte 
mit alteren Arbeiten finden wtirde. 

Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich die Vermuthung 
ausspreche, dass so mancher F o n c h e r ,  der sich mit Unter- 
suchungen iiber das Gold und dessen Verbindungen befasst hat, 
derartige rothe Fliissigkciten, die ich als wgssrige Goldlosungen 
boschrieb und niiher studirt habe, schon in IIgnden hatte, ohne 
ihnen besondere Beachtung ZU schenken. 

Weil aber nichts Allgemeines iiber colloldales Gold be- 
kannt war ,  diese Form des Edelmetalles, in welcher es gewohn- 
lich nieht auftritt , die aber wegen ihrcr interessanten Eigen- 
schaftcn in den Handbtichern der Chemie gexiss beschrieben 
worden ware, so ging ich, ohne mich urn friihere Arbeiten zu 
kiimmern, an die Durchfiihrung meiner eigenen Untenuchung 
und habe erst nach ihrem Abschlusse die Arbeiten anderer 
Forscher im Originale durchgelesen. 

Dabei stiess ich auf eine Abhandlung, die, j e  mehr ich 
mich in  sie vertiefte, urn so mehr meine Aufmerksamkeit 
fesselte durch die Fiille experinientellen Materiales und durch 
die Grtindlichkeit, mit der sie durchgefiihrt worden war. Sie 
hat zum Gegenstande das Gold und seine Beziehungen awn 
Lichte und ihr Autor ist M i c h a e l  F a r a d a y l G ) .  

In  Deutschland scheint diese Arbeit des grossen englischen 
Fonchers  wenig bekannt zu sein, sonst hatte sie gewiss von 
jenen Mgnuern, welche sich mit den1 Studium der rothcn 
Farbungen des Goldpurpurs und des Rubinglases hefasst haben, 
als grundlegend citirt werden mtissen. Es sei mir daher ge- 
stattet, auf F a r  a d  a y  's Arbeit einzugehen, wenigstens soweit, 
als sie Bezichungen zu der vorliegenden Publication hat. 

I") P a r a d a y ,  Experimental Relations of Gold (autl others Xetals) to 

Antulau ller Chemie 301. Bd. 
light. Pliil. Trails. 1837, 143. 

1 
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F a r a d a y  untersncht zunachst die Farbe eines gew6hn- 
lichen Goldblattes; e r  vermindert dann die Dicke desselben 
durch allmiihliches Ablosen auf den zehnten Theil und erhitzt 
es nun. Er beobachtet dabei, dass die Farbe des Goldblattes 
in roth umschliigt; durch Drticken mit dem Achat wird das 
rothe (rauhe) Gold wieder in glattcs, blau durchsichtiges Gold 
umgewandelt. (Dieselbe Erscheinung, welche ich bei dtinnen 
Lagen von Glanzgold bcobachtet habe.) 

F a r a d  a y  zerstaubt dann Golddraht mit dem elektrischen 
Funken und findet, dass man dadurch rothe, blaue und grilnc 
Beschlage erhalten kann; e r  liefert den Nachweis, dass diese 
Beschlage ans metallischem Golde bestehen. 

Des Weiteren versucht F a r a d  a y  - wahrscheinlich um 
iiber den farbenden Bestandtheil des Goldrubinglases Aufschluss 
ZII erhalten - roth gefarbte Goldtheilchen auch in Wasser 
suspendirt zu erhalten. Er hat dieses Zicl erreicht durch 
Reduction verdtinnter Goldchloridlosungen mit Phosphor. Er 
erhielt rothe oder blaue Fltissigkeiten, die metallisches Gold 
in Form suspendirter Theilchen enthielten. Dass eben diese 
Theilchen suspendirt und nicht gelost waren, schloss F a r a d a y  
erstens daraus , dass sie sich absetzten , zweitens aber daraus, 
dass die Fltissigkeiteu im auffallenden Lichte getrilbt erschienen. 
Die meisten der Fliissigkeiten liessen, wie eben erwiihnt, das 
darin enthalteno Gold fallen, was man an dem Bodensatz er- 
kennen konnte, der sich immer wieder erneuerte, wenn man 
die dartiber befindliche, gehrb te  Fltissigkeit vom Niederschlage 
abhob und dann stehen liess. Manchmal aber konnten rothe 
oder blaue Flilssigkeiten erhalten werden, die nach Monaten 
noch ihre Farbe bewahrten. 

Durch Kochen wurden die rotben Fltissigkeiten mehr bliiu- 
lich-roth und erschienen dann starker getrtibt, als ursprilnglich; 
die gekochten Fliissigkeiten licssen das Gold verhaltnissmhsig 
schnell fallen 17). 

l’) We mir Dr. Bredig-Leipzig mittlieilt, hat er durch Xerstiiuben 
YOU Goltldraht nuter Wosser mit Hiilfe des elektrischen Lichtbogeus 
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Durch Zusatze von Salzen und Siiuren wurden blaue Nieder- 
schlage erhalten, die sehr rasch zu Boden fielen. F a r a d a y  
widmete der Ursache dieser Erscheinung weitgehende Be- 
trachtungen ; wenn damals die colloidalen Lbsungen schon be- 
kannt gewesen wiiren, so hiitte ihm die Analogie im Verhalten 
seiner Goldtheilchen mit dem der colloidal gelosten K8rper hier 
auffallen miissen und e r  hatte sich der Ausicht, dass dns 
metallische Gold doch auch gelbst sein kiiunte, nicht ganz ver- 
schlossen. Sicherlich hatte e r  dann auch versucht, die Fltissig- 
keiten durch Dialyse yon der gelosten Phosphorsaure und Salz- 
saure zu befreien und zu concentriren. Wahrscheinlieh h l t te  
e r  seine beim Golde gewonnenen Erfahrungen dann auch auf 
aiidere Metalle iibertragen. 

F s r a d a y  hat aber dio Arbeiten G r a h a m ’ s  nicht gekannt, 
diese wurden erst mehrere Jahro spater publicirt. Dass ein 
Netall anders als in Form seiner Verbindungen gelbst sein 
konnte, war zur damaligen Zeit undenkbar. Darum sncht 
F a r a d a y  auch den Beweis zu erbringen, dass selbst in jenen 
Fllissigkeiten, welche nur wenig getrtibt waren und gar nicht 
absetzen wollten, das Gold nur suspendirt und nicht gelbst sei. 

Er concentrirt das Sonnenlicht mit Hulfe einer Linse und 
fangt das Sonnenbild in der Fliissigkeit auf. Dadurch wird die 
Triibung der Fliissigkeit sehr deutlich sichtbar gemacht. 

Daraus, dass selbst die nicht absetzenden Fllissigkeiten bei 
dieser scharfen Prlifung Triibungen erkennen liessen , schloss 
F a r a d a y ,  dass das Gold in ihnen nur suspendirt und nicht 
gelbst sein konnte. 

Ich mochte hier niir noch kurz erwahnen, dass F a r a d s y  
sehr eingehend die Kiederschliige untenucht hat, die sich aus 
den Fliissigkeiten absetzten, dass er sie als metallisches Gold 

_ _ _  

blaurothe Fliissigkeitcn erhalten, die sich beim Kochen und gegen 
Balm ithnlich verhalten, n ie  die Paraday’schen. Vergl. B r r d i g ,  
Ueber rinige Eigcuscliaften des elektrisclien Lichtbogens, Vortrag, 
gehalten in der Hauptversammliing der Deiitschcn elektrochemischen 
Gesellschaft 1898. 

4* 
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erkannt und auch versucht hat, sic mit Quecksilber zu amal- 
gamiren; dass er seine Ansicht iiber den Cassius’schen Purpur 
aussprach und ihn als Gemenge von metallischem Golde mit 
Zinnoxyd ansah; dass e r  das Goldrubinglas zum Gegenstande 
seiner Retrachtungen gemacht hat und durch Reduction yon 
Goldsalzen zu metallischem Golde in Gelatine rothe Yiirhungen 
erzeugen konnte, die es wahrscheinlich machten, dass Rubinglas 
seine Farbe dem metallischeu Golde verdauke ; dass er schliess- 
lich die Reflesion dtinner Blattchen und die der durch Gold 
gefarbten Fliissigkeiten im polarisirteii Lichte untersuclit hat. 

S u n  noch einige IYorte uber die rothen Fliissigkeiten 
Yaraday’s ,  welche als Genienge von Wasser mit suspendirtem 
Golde angesehen wurdeu. 

Nach den1 Verhalten dieser Fliissigkeiten uiid ihren Eigen- 
schaften kann es ftir uus nicht zweifelhaft sciu, dass F a r a d a y  
der Hauptsache iiach Yliissigkeitcn in Handen hatte, die wir 
heute als Gemenge yon colloidal geliistem und in Wasser sus- 
pendirteni Golde ansehen wtirden. 

Dass suspendirte Theilchen vorhanden wnren, geht daraus 
hervor, dass die Eliissigkeiteii metallisches Gold fallen liessen : 
dass colloidal geliistes Gold vorhanden war, aus dem Umstandc, 
dass einige der Liisungen ihre Farbung unverandert beibehielteu, 
ohne das Gold abzusetzen und aus dem Verhalteu diesel Fllissig- 
keiten, das einen Vergleich niit meincn Beobachtungen gestattrt. 

Den IIaupteinwand E a r a d a y ’ s  gegen das Gelostsein des 
Goldcs , die geringe Triibung seiner Fliissigkeiten! konnen wir 
heute nicht mehr gelteu lassen, da vir eine grosse Znhl von 
Fliissigkeiten kenuen , die einwandfrei als Liisuiigen anerkanut 
werden und doch reclit stark getrltbt erscheinen ; ich eriunere 
an die colloidalen Liisungeu von Eisenoxyd,  on Silber. von 
Kupfersullid und damn , dass die organische Chemie zwcifellos 
eine Unzahl solcher getriibtcr Losungen kenut. 

Die Trubung einer richtig bemiteten Goldlosung ist , wie 
ich DUS Erfahrung seiss, thatsiichlich so gering, dass man sie 
nur bei guter Belcuchtuug h z  nuffullenden Lichte sieht und 
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dass man sic eher fur cine schwache Fluorescenz als fur eine 
Triibung halten mochte ; die Fliissigkeiten sind soweit Mar, 
dass man im auffallcnden Lichtc noch die Bodenrcflexe der  
Flasche tiefroth hcrvorleuchten sieht. Man kann aber mit ge- 
nau dem gleichen Gehnlte an metallischem Golde auch so 
stark getrnbte Fliissigkciten erhalten, dass sie im auffallenden 
Lichtc das Ansehen yon mattgeschliffenem Kupfer bekommen ; 
nian sieht, das Gold verrath sich schon, wenn es nicht voll- 
standig gelost ist. 

Eine geringe Menge dicser triiben Fliissigkeit gentigt, urn 
eine grosse Menge klarer Fltissigkeit zu triiben. I)a nun bei 
der Reduction des Goldes jedenfalls Theilchen yon allen mbg- 
lichen Griissen entstchen , so wird selbst in den bestberciteten 
Goldlosungen ein , wenn auch kleiner Antheil des Goldes in 
grosseren Theilchcn vorhanden sein, die dann der Liisung das 
Aussehen einer schwach fluorescirenden E’ltissigkeit verleihen. 
Die Hauptmengc dcs Goldes ist aber in solchen Losungen im 
auffallendcn Lichte unsichtbar; wenn sie es nicht wtire, so 
milsste die Flussigkeit ebenso opak aussehen, a i e  die stiirkst 
getrubte mit gleichem Goldgehalte. 

Wenn nun die Goldtheilchen so klein sind, dass sie im 
auffallenden Liclite l*) nicht mehr gesehen werden konnen, dass 
die Fltissigkeit unter der starksten Vergrosserung homogen er- 
scheint, dass die Theilchen trotz ihres hohen specifischen Ge- 
wichtes nicht mehr zn Boden sinken, dann glaube ich, liegt 
kein Redenken mehr vor, sie als gelost xu bctrachtcnls). 

Ich musstc, obglcich mit innereni IViderstreben , diese 
Verhfiltnisse so ciiigehend besprechen, damit mir nicht der Vor- 
wurf gemaclit wcrde, ich hiitte 1eichtfert.ig meine Fltissigkeiten 
Liisungen YOU metallischem Golde genannt, wahrend P a r a d a y  
. - 

ISj Oline Anwendong conceutrirtcu Souuenliclites. 
”’) Ks lie$ in mrinen Ausfiihrnngcm krin iuuerer \Vidcrspnich mit 

(ten Auschaiiuugcn F a r a d  ay’s ,  da mail ja tlic colloidalen 
1 , ikunpn als Suspeusioiien iiuswrst ft4n zertlleilter fester Biirper 
im Liiscingsmit.te1 anscticii kmn.  
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das Gelostsein des Goldes in seinen, wenn anch auf anderem 
Wege gewonnenen, so doch in vielfacher Hinsicht mit den 
meinen iibereinstimmenden E'llissigkeiten suf das Entachiedenstc 
bestreitet. 

Ich kann nicht abschliessen , ohne noch zweier Arbeiteii 
der neueren Zeit zu gedenken, in  welchen auch das Auftreten 
rother Fiirbungen bei Reduction yon Goldchloridliisungen beob- 
achtet, aber in anderem Sinne ausgelegt wurde. 

K r i l s s  und S c h m i d t r o )  beobachteten das Auftreten kirsch- 
rother Liisungen bei Zusatz von schmefliger Saure xu eiucm 
mit Wasser ilberschichteten , goldhaltigen Riickstande , und 
C l e m e n s  W i n k l e r  31) hat eine ahnliche gefgrbtc Fllissigkeit 
durch Behandeln van Goldchloridliisungen (AuCl,) mit schwef- 
liger S&ure erhalten und auch eingehender beschrieben. Dns 
Verhalten dieser Losungen beim Kochen, beim Zusatz yon Salzen 
und Sauren stimmt gut mit dem der wgssrigen Goldliisungen 
iiberein. Ob die ersteren colloidale Losungen von metallischem 
Golde waren, oder, wie C l e m e n s  W i n k l e r  annimmt, ihre 
Farbe dem roth gefiirbten schwefligsauren Goldoxydiil ver- 
daiiken, darliber kiinnten erst weitere Versuche Aufschluss 
geben. 

Schliesslich miichte ich noch mittheilen, dass ich dem- 
niichst in einer bereits abgeschlossenen Arbeit iiber deu C a s s i u s -  
schen Goldpurpur berichten und darin auf einige andere in- 
teressante Eigenschaften colloidaler Losungen aufmerksam machen 
werde. 

'O) Ber. d. dcntscli. chem. Ges.  20, 2636 (18871. 
") Ber. d. deutscli. clieui. Ges. 22, 893 (1889). 


