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ОСНОВА МОНИТОРИНГА ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОСТОВ 

 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:   АННОТАЦИЯ  

мост, железобетонный 
мост, арматура, трещины, 
срок службы 

В данной статье рассмотрена последовательность 
выполнения работ по проверке состояния железобетонных 
мостов, определению срока службы, проверке 
конструктивных деталей. 

В ходе мониторинга проводятся работы, обеспечивающие оценку напряженно-

деформированного состояния конструкции и прогноз ее изменения [1, 4]. 

Перечень работ изложен в следующих параграфах и относится в основном к 

мостам, но не означает полной реализации для конкретного сооружения [2, 3]: 

а) Осмотр элементов, конструктивных деталей с выявлением и выявлением 

повреждений и дефектов на конструкции - мест коррозии материала, арматуры в 

бетоне, трещин, мест возможной концентрации напряжений, утечек воды и др. 

б) Определение физико - механических характеристик материалов, их 

химического состава, содержания хлоридов в бетоне, толщины защитного слоя и 

глубины карбонизации бетона в соответствии с “Методикой определения 

содержания хлоридов в железобетонных конструкциях мостовых сооружений”. 

в) Контроль геометрических характеристик конструктивных элементов 

сооружения: формы и формы взаимного расположения сопрягаемых элементов, 

например пролетов и опор, профиля, уклонов и трещин излома дорожного полотна. 

г) Определение деформаций материала, вызванных длительными процессами. 

Также от воздействия временного характера зависит жесткость конструкции. 

д) Выявление деформаций, перемещений материала в местах дефектов, 

влияющих на характер работы конструктивных элементов от постоянной нагрузки 

во времени и от воздействия временной нагрузки. 

е) Исследование деформаций - напряжений в материале конструкции от 

постоянной нагрузки, соответствующих состоянию конструкции за период работы. 

ж) Определение динамических характеристик конструкций, вызванных 

воздействием проходящих через конструкцию транспортных средств или 

специальной приложенной неподвижной нагрузки. 

з) Определение линейных и угловых перемещений в характерных сечениях 

конструкции, вызванных изменением напряженно-деформированного состояния во 

времени, а также от временной нагрузки проезжающего транспортного средства и от 

специально закрепленной неподвижной нагрузки. 

и) Фиксация показателей влажности и температуры конструктивных 

элементов и конструкций на период выполняемых инструментальных работ. 

к) Обработка данных инструментальных измерений, анализ работы 
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сооружений по результатам измерений, оценка транспортно - эксплуатационного 

состояния сооружения и прогноз его изменения, разработка рекомендаций по 

эксплуатации сооружения. 

к) Для проведения работ по определению геометрической формы мостовых 

конструкций и взаимного расположения сопрягаемых конструктивных элементов в 

характерных местах устанавливаются метки и датчики, соответствующие 

используемым средствам измерений. 

м) Для определения длительных деформаций материала устанавливаются 

марки для периодического крепления деформометров при измерениях или 

датчиков, предназначенных для длительной эксплуатации в естественных условиях. 

м) Для определения параметров жесткости конструкций и динамических 

характеристик креплений устанавливаются соответствующие измерительные 

приборы. 

н) Для определения напряжений - деформаций бетона от постоянной нагрузки 

- устанавливают датчики, которые длительное время работают вместе с 

конструкцией, или устанавливают датчики только во время измерения напряжений, 

изолируя фрагмент с датчиком от конструкции. 

о) Профиль проезжей части контролируется выравниванием на участках вдоль 

моста по краям проезжей части и по оси проезжей части. Штампы для нивелирования 

устанавливают в характерных местах для выявления продольных и поперечных 

уклонов, углов изгиба профиля вдоль проезжей части. 

р) Рекомендуемые средства измерений, приборы, оборудование, методики 

приведены в стандартах эксплуатации мостовых сооружений Республики 

Узбекистан. В то же время не исключено использование других средств 

инструментальных измерений, обеспечивающих решение задач мониторинга. 
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